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– 2 – 61345 © CEI:1998

COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATONALE
___________

ESSAI AUX RAYONS ULTRAVIOLETS DES MODULES
PHOTOVOLTAÏQUES (PV)

AVANT-PROPOS

1) La CEI (Commission Electrotechnique Internationale) est une organisation mondiale de normalisation composée
de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la CEI). La CEI a pour objet de
favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les domaines de
l'électricité et de l'électronique. A cet effet, la CEI, entre autres activités, publie des Normes Internationales.
Leur élaboration est confiée à des comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéressé par le
sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en
liaison avec la CEI, participent également aux travaux. La CEI collabore étroitement avec l'Organisation
Internationale de Normalisation (ISO), selon des conditions fixées par accord entre les deux organisations.

2) Les décisions ou accords officiels de la CEI concernant les questions techniques, représentent, dans la mesure
du possible un accord international sur les sujets étudiés, étant donné que les Comités nationaux intéressés
sont représentés dans chaque comité d’études.

3) Les documents produits se présentent sous la forme de recommandations internationales. Ils sont publiés
comme normes, rapports techniques ou guides et agréés comme tels par les Comités nationaux.

4) Dans le but d'encourager l'unification internationale, les Comités nationaux de la CEI s'engagent à appliquer de
façon transparente, dans toute la mesure possible, les Normes internationales de la CEI dans leurs normes
nationales et régionales. Toute divergence entre la norme de la CEI et la norme nationale ou régionale
correspondante doit être indiquée en termes clairs dans cette dernière.

5) La CEI n’a fixé aucune procédure concernant le marquage comme indication d’approbation et sa responsabilité
n’est pas engagée quand un matériel est déclaré conforme à l’une de ses normes.

6) L’attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Norme internationale peuvent faire
l’objet de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. La CEI ne saurait être tenue pour
responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et de ne pas avoir signalé leur existence.

La Norme internationale CEI 61345 a été établie par le comité d'études 82 de la CEI: Systèmes
de conversion photovoltaïque de l'énergie solaire.

Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

FDIS Rapport de vote

82/187/FDIS 82/194/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant
abouti à l’approbation de cette norme.

L’annexe A est donnée uniquement à titre d’information.
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61345 © IEC:1998 – 3 –

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION
___________

UV TEST FOR PHOTOVOLTAIC (PV) MODULES

FOREWORD

1) The IEC (International Electrotechnical Commission) is a worldwide organization for standardization comprising
all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of the IEC is to promote
international co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fields. To
this end and in addition to other activities, the IEC publishes International Standards. Their preparation is
entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested in the subject dealt with may
participate in this preparatory work. International, governmental and non-governmental organizations liaising
with the IEC also participate in this preparation. The IEC collaborates closely with the International Organization
for Standardization (ISO) in accordance with conditions determined by agreement between the two
organizations.

2) The formal decisions or agreements of the IEC on technical matters express, as nearly as possible, an
international consensus of opinion on the relevant subjects since each technical committee has representation
from all interested National Committees.

3) The documents produced have the form of recommendations for international use and are published in the form
of standards, technical reports or guides and they are accepted by the National Committees in that sense.

4) In order to promote international unification, IEC National Committees undertake to apply IEC International
Standards transparently to the maximum extent possible in their national and regional standards. Any
divergence between the IEC Standard and the corresponding national or regional standard shall be clearly
indicated in the latter.

5) The IEC provides no marking procedure to indicate its approval and cannot be rendered responsible for any
equipment declared to be in conformity with one of its standards.

6) Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this International Standard may be the subject
of patent rights. The IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

International Standard IEC 61345 has been prepared by IEC technical committee 82: Solar
photovoltaic energy systems.

The text of this standard is based on the following documents:

FDIS Report on voting

82/187/FDIS 82/194/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on
voting indicated in the above table.

Annex A is given for information only.IECNORM.C
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– 4 – 61345 © CEI:1998

ESSAI AUX RAYONS ULTRAVIOLETS DES MODULES
PHOTOVOLTAÏQUES (PV)

1 Domaine d'application et objet

La présente Norme internationale définit un essai qui détermine la résistance du module à
l'exposition aux rayonnements ultraviolets (UV). Cet essai est utile pour évaluer la résistance
aux rayonnements UV des matériaux tels que les polymères et les revêtements de protection.

Le présent essai a pour but de déterminer l'aptitude du module à supporter l'exposition aux
rayonnements ultraviolets (UV) de 280 nm à 400 nm. Avant de mener cet essai, il convient que
l'exposition prolongée au rayonnement lumineux, ou autre préconditionnement, soit effectuée
selon la CEI 61215 ou la CEI 61646.

2 Références normatives

Les documents normatifs suivants contiennent des dispositions qui, par suite de la référence
qui y est faite, constituent des dispositions valables pour la présente Norme internationale. Au
moment de la publication, les éditions indiquées étaient en vigueur. Tout document normatif
est sujet à révision et les parties prenantes aux accords fondés sur la présente Norme
internationale sont invitées à rechercher la possibilité d'appliquer les éditions les plus récentes
des documents normatifs indiqués ci-après. Les membres de la CEI et de l'ISO possèdent le
registre des Normes internationales en vigueur.

CEI 60904-1:1987, Dispositifs photovoltaïques – Première partie: Mesure des caractéristiques
courant-tension des dispositifs photovoltaïques

CEI 60904-3:1989, Dispositifs photovoltaïques – Troisième partie: Principes de mesure
des dispositifs solaires photovoltaïques (PV) à usage terrestre incluant les données de
l'éclairement spectral de référence

CEI 61215:1993, Modules photovoltaïques (PV) au silicium cristallin pour application terrestre –
Qualification de la conception et homologation

CEI 61646:1996, Modules photovoltaïques (PV) en couches minces pour application terrestre –
Qualification de la conception et homologation de type

3 Mesures initiales

Les mesures initiales suivantes doivent être effectuées:

– examen visuel suivant la CEI 61215 ou CEI 61646;

– caractéristiques I-V dans les conditions normales d'essai (STC) suivant la CEI 60904-1;

– essai d'isolement suivant la CEI 61215 ou CEI 61646.
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61345 © IEC:1998 – 5 –

UV TEST FOR PHOTOVOLTAIC (PV) MODULES

1 Scope and object

This International Standard defines a test which determines the resistance of the module when
exposed to ultra-violet (UV) radiation. This test is useful for evaluating the UV resistance of
materials such as polymers and protective coatings.

The object of this test is to determine the ability of the module to withstand exposure to ultra-
violet (UV) radiation from 280 nm to 400 nm. Before conducting this test, light soaking or other
pre-conditioning should be performed in accordance with IEC 61215 or IEC 61646.

2 Normative references

The following normative documents contain provisions which, through reference in this text,
constitute provisions of this International Standard. At the time of publication, the editions
indicated were valid. All normative documents are subject to revision, and parties to
agreements based on this International Standard are encouraged to investigate the possibility
of applying the most recent editions of the normative documents indicated below. Members of
IEC and ISO maintain registers of currently valid International Standards.

IEC 60904-1:1987, Photovoltaic devices – Part 1: Measurements of photovoltaic current-
voltage characteristics

IEC 60904-3:1989, Photovoltaic devices – Part 3: Measurement principles for terrestrial
photovoltaic (PV) solar devices with reference spectral irradiance data

IEC 61215:1993, Crystalline silicon terrestrial photovoltaic (PV) modules – Design qualification
and type approval

IEC 61646:1996, Thin-film terrestrial photovoltaic (PV) modules – Design qualification and type
approval

3 Initial measurements

The following initial measurements shall be carried out:

– visual inspection in accordance with IEC 61215 or IEC 61646;

– I-V characteristics at standard test conditions (STC) in accordance with IEC 60904-1;

– insulation test in accordance with IEC 61215 or IEC 61646.
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– 6 – 61345 © CEI:1998

4 Equipement

L’équipement comprend les éléments mentionnés ci-dessous.

a) Une étuve d'essai ou une autre forme d'installation régulée en température avec une
fenêtre ou des installations pour source de rayonnement lumineux UV et le ou les modules
en essai. L'étuve doit être capable de maintenir la température du ou des modules à 60 °C
± 5 °C et en chaleur sèche.

b) Une source de rayonnement lumineux UV capable de produire des rayonnements UV avec
une uniformité d'éclairement de ±15 % au-dessus du plan d'essai du ou des modules et
capable de fournir l'éclairement total nécessaire dans les différentes régions spectrales
intéressantes comme défini au point c) de l'article 5. Le rapport d'essai final doit indiquer
quelle source de rayonnement lumineux UV est utilisée.

c) Des moyens pour mesurer et enregistrer la température du ou des modules avec une
précision de ±2 °C. Les capteurs thermiques doivent être fixés sur la face avant ou arrière
du module et proches de son milieu. Si plusieurs modules sont en essai simultanément, le
contrôle de la température d'un échantillon représentatif sera suffisant.

d) Un radiomètre étalonné capable de mesurer l'éclairement du rayonnement lumineux UV
produit par une source de rayonnement lumineux UV au plan d'essai du ou des modules.

Voir l'annexe A pour les sources de rayonnement lumineux UV suggérées.

5 Méthode

L’essai doit être réalisé selon la procédure décrite ci-dessous.

a) En utilisant un radiomètre étalonné, mesurer l'éclairement au plan d'essai proposé du
module et s'assurer qu'aux longueurs d'onde entre 280 nm et 400 nm, l'éclairement
spectral d'essai ne dépasse jamais cinq fois l'éclairement de référence correspondant,
spécifié par la distribution de l'éclairement solaire normalisée de AM 1,5 donnée au
tableau 1 de la CEI 60904-3, qu'il n'y a pas d'éclairement appréciable aux longueurs d'onde
au-dessous de 280 nm et qu'il y a une uniformité de ±15 % au-dessus du plan d'essai.

b) Installer le module dans le plan d'essai à l'endroit choisi dans a) avec le côté avant
perpendiculaire au faisceau d'éclairement UV.

c) Tout en maintenant la température du module dans les limites de la gamme prescrite,
soumettre le ou les modules à un minimum d'éclairement de

– 7,5 kWh⋅m–2 dans la gamme de longueurs d'onde entre 280 nm et 320 nm et

– 15 kWh⋅m–2 dans la gamme de longueurs d'onde entre 320 nm et 400 nm.

d) Réorienter le module de telle façon que le côté arrière soit perpendiculaire au faisceau
d'éclairement UV.

e) Répéter l'étape c) pour 10 % du temps aux mêmes niveaux d'exposition énergétique que
ceux effectués sur le côté avant.

6 Mesures finales

Répéter les essais suivants:

– examen visuel suivant la CEI 61215 ou la CEI 61646;

– caractéristiques I-V dans les conditions normales d'essai (STC) suivant la CEI 60904-1;

– essai d'isolement suivant la CEI 61215 ou la CEI 61646.
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4 Apparatus

The apparatus consists of the items listed below.

a) A temperature controlled test chamber or other arrangement with a window or fixtures for a
UV light source and the module(s) under test. The chamber shall be capable of maintaining
the module temperature at 60 °C ± 5 °C and a dry condition.

b) A UV light source capable of producing UV radiation with an irradiance uniformity of ±15 %
over the test plane of the module(s) and capable of providing the necessary total irradiance
in the different spectral regions of interest as defined in clause 5 c). The final test report
shall indicate which UV light source is used.

c) Means for measuring and recording the temperature of the module(s) to an accuracy of
±2 °C. The temperature sensors shall be attached to the front or back surface of the
module near the middle. If more than one module is tested simultaneously, it will suffice to
monitor the temperature of one representative sample.

d) A calibrated radiometer capable of measuring the irradiance of the UV light produced by the
UV light source at the test plane of the module(s).

See annex A for suggested UV light sources.

5 Procedure

The test shall be carried out according to the procedure outlined below.

a) Use the calibrated radiometer to measure the irradiance at the proposed module test plane
and ensure that, at wavelengths between 280 nm and 400 nm, the test spectral irradiance
is never more than 5 times the corresponding standard spectral irradiance specified in the
standard AM 1,5 solar irradiance distribution given by table 1 of IEC 60904-3, that there is
no appreciable irradiance at wavelengths below 280 nm and that it has a uniformity of
±15 % over the test plane.

b) Mount the module in the test plane at the location selected in a) with the front side normal
to the UV irradiance beam.

c) While maintaining the module temperature within the prescribed range, subject the
module(s) to a minimum irradiance of

– 7,5 kWh⋅m–2 in the wavelength range between 280 nm and 320 nm, and

– 15 kWh⋅m–2 in the wavelength range between 320 nm and 400 nm.

d) Reorient the module so that the back side is normal to the UV irradiance beam.

e) Repeat step c) for 10 % of the time at the irradiation levels that were performed on the front
side.

6 Final measurements

Repeat the following tests:

– visual inspection in accordance with IEC 61215 or IEC 61646;

– I-V characteristics at STC in accordance with IEC 60904-1;

– insulation test in accordance with IEC 61215 or IEC 61646.
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7 Exigences

Les modules photovoltaïques testés doivent satisfaire aux exigences indiquées ci-dessous.

– Pas de défauts visuels majeurs, comme défini dans la CEI 61215 ou la CEI 61646.

– La dégradation de la puissance maximale de sortie dans les conditions normales d'essai
(STC) ne doit pas dépasser 5 % de la valeur mesurée avant l'essai. Pour les modules à
couches minces, la puissance de sortie maximale dans les conditions normales d'essai doit
dépasser la puissance assignée minimale spécifiée par le fabricant pour ce type de
module.

– La résistance d'isolement doit satisfaire aux mêmes exigences que celles des mesures
initiales, comme défini dans la CEI 61215 ou la CEI 61646.
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7 Requirements

The photovoltaic modules tested shall fulfill the requirements stated below.

– No evidence of major visual defects, as defined in IEC 61215 or IEC 61646.

– The degradation of maximum power output at STC shall not exceed 5 % of the value
measured before the test. For thin-film modules, the maximum output power at STC shall
exceed the manufacturer’s minimum power rating for this module type.

– Insulation resistance shall meet the same requirements as for the initial measurements, as
defined in IEC 61215 or IEC 61646.
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