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Figure 1 – Plan de fabrication d’un châssis d’éprouvette

Remplacer la figure existante par la nouvelle figure qui suit:

Percer deux trous de 4,5 mm de diamètre
pour le montage des châssis

Plaque en acier inoxydable

Assemblage de l’encoche
en acier 1,6 mm

Boulons et écrous hexagonaux HD en
acier inoxydable – Deux trous de 8 mm
de diamètre

Coupe A-A

Approximativement

Ebarber et polir tous les bords
par meulage

9,5

Percer six trous de 4 mm de diamètre
pour le montage des isolateurs
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