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- 2 -  

BRIEF HISTORY RELATING TO THE FIRST EDITION 

The IS0 Recommendation R 194, List of equivalent terms used in 
the plastics industry, was drawn up by Technical Committee ISO/TC 61, 
Plastics, the Secretariat of which is held by the American National 
Standards Institute (ANSI). 

Work on this question led, in 1956, to the adoption of a Draft 
IS0 Recommendation (no. 177) which was circulated to all the IS0 Mem- 
ber Bodies for enquiry in April 1958. It was approved by 23 Member 
Bodies. No Member Body opposed the approval of the Draft. 

This Draft IS0 Recommendation was then submitted by correspond- 
ance to the IS0 Council which decided, in March 1961, to accept it as 
an IS0 RECOMMENDATION. 

BRIEF HISTORY RELATING TO THE SECOND EDITION 

The IS0 Recommendation R 194-1969 combines the terms contained i 
in IS0 Recommendation R 194-1961 and in Draft IS0 Recommendations 
Nos. 7 5 1  and 1253 which were circulated to the IS0 Member Bodies for 
enquiry in August 1964 and May 1967, respectively. 

Draft IS0 Recommendation No. 7 5 1  was approved, subject to a few 
modifications, by the following Member Bodies : 

Argentina 
Au s t r a 1 ia 
Austria 
Belgium 
Canada 
Czechoslovakia 
France 
Germany 
Hungary 

India 
Israel 
Italy 
Japan 
Korea, Rep. 
Morocco 
Netherlands 
New Zealand 
Poland 

Romania 
Spain 
Sweden 
Switzerland 

of Turkey 
U.A.R. 
United Kingdom 
U.S.A. 
U. S. S.R. 

Draft IS0 Recommendation No. 1253 was approved, subject to a few 
modifications, by the following Member Bodies : 

Au s tr a 1 i a 
Austria 
Belgium 
Bu 1 gar i a 
Canada 
Czechoslovakia 
France 
Germany 
Greece 
Hungary 
India 

Iran 
Ir e 1 and 
Israel 
Italy 
Japan 
Korea, Dem. P. Rep. of 
Korea, Rep. of 
Netherlands 
New Zealand 
Poland 
Portugal 

No Member Body opposed the approval of either 

Romania 
South Africa, Rep. of 
Spain 
Sweden 
Switzerland 
Turkey 
U.A.R. 
United Kingdom 
U.S.A. 
U.S.S.R. 
Yugoslavia 

Draft . 

J 
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- 3 -  

e 

In June 1968 and September 1969, respectively, Draft IS0 Recom- 
mendations Nos. 751 et 1253 were submitted by correspondence to the 
IS0 Council, which decided to accept them as supplements to IS0 Re- 
commendation R 194-1961. 

Following these decisions, it was considered advisable to in- 
corporate these supplements into IS0 Recommendation R 194 itself, 
rather than to publish them as separate IS0 Recommendations. 

FOREWORD 

This alphabetical list is intended to give the principal equival- 
ent terms relating to plastics in the three official I S 0  languages : 
English, French and Russian, and to permits each Member Body using 
another language to establish similar lists in its own language. The 
lists in other languages will appear in an appendix for information 
only, as they are approved in each of the countries concerned. 
Russian terms, equivalent to the English and French ones, have been 
the responsibility of the Russian organization. 

Some of the terms appearing in this alphabetical list are de- 
fined, in English and Franch, in I S 0  Recommendation R 472, Plastics - 
Definitions of terms. 

In its present form, certain elements are necessarily provision- 
al only, but it is hoped that this document will facilitate inter- 
national relations in the industrial field, where its urgent public- 
ation is justified by the rapid rate of progress which characterizes 
the plastics industry. 
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- 4 -  

HISTORIQUE RELATIF A LA PREMIERE EDITION 

La Recommandation ISO/R 194, Liste des termes équivalents utilisés 
dans l'industrie des matières plastiques, a été élaborée par le Comité 
Technique ISO/TC 61, Matières plastiques, dont le Secrétariat est assuré 
par 1'American National Standards Institute (ANSI). 

Les travaux relatifs à cette question aboutirent en 1956 à l'adoption 
d'un Projet de Recommandation IS0 (No 177) qui fut soumis, en avril 1958, 
à l'enquête de tous les Comités Membres de 1'ISO. I1 fut approuvé par 23 
Comités Membres. Aucun Comité Membre ne se déclara opposé à l'approbation 
du Projet. 

Ce Projet de Recommandation I S 0  fut alors soumis par correspondance 
au Conseil de I'ISO, qui décida, en mars 1961, de l'accepter comme RECOM- 
MANDATION ISO. 

HISTORIQUE RELATIF A LA DEUXIEME EDITION 

La Recommandation ISO/R 194-1969 résulte de la réunion des termes 
contenus dans la Recommandation ISO/R 194-1961 et dans les Projets de Re- 
commandations IS0 NO 751 et 1253 qui furent soumis, en août 1964 et mai 
1967 respectivement, à l'enquête de tous les Comités Membres de 1'ISO. 

Le Projet de Recommandation IS0 No 751 fut approuvé, sous réserve de 
quelques modifications, par les Comités Membres suivants : 

Allemagne 
Argentine 
Australie 
Aut r iche 
Belgique 
Canada 
Corée, Rép. 
Espagne 
France 

de 

Hongrie 
Inde 
Israël 
Italie 
Japon 
Maroc 
Nouvelle-Zélande 
Pays-Bas 
Po logne 

R.A.U. 
Roumanie 
Royaume-Uni 
Suède 
Suisse 
Tchécoslovaquie 
Turquie 
U.R.S.S. 
U.S.A. 

Le Projet de Recommandation IS0 No 1253 fut approuvé, sous réserve de 
quelques modifications, par les Comités Membres suivants : 

Afrique du Sud, Rép. d' 
Allemagne 
Austral i e 
Aut r i Che 
Belgique 
Bulgarie 
Canada 
Corée, Rép. Dém. P. de 
Corée, Rép. de 
Espagne 
France 

Grèce 
Hongrie 
Inde 
Iran 
Ir lande 
Israël 
Italie 
Japon 
Nouvelle-Zélande 
Pays-Bas 
Pologne 

Portugal 
R.A.U. 
Roumanie 
Royaume-Uni 
Suède 
Suisse 
Tchécoslovaquie 
Turquie 
U.R.S.S. 
U.S.A. 
Yougoslavie 

Aucun Comité Membre ne se déclara opposé à l'approbation de ces Projets. 
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- 5 -  

Les Projets de Recommandations IS0 No 7 5 1  et 1253 furent ensuite sou- 
mis par correspondance (respectivement en juin 1968 et en septembre 1969) 
au Conseil de l'IS0, qui décida de les accepter comme suppléments à la Re- 
conmandation ISO/R 194-1961. 

A la suite de ces décisions, il a été jugé opportun d'inclure ces 
suppléments dans la Recommandation ISO/R 194 elle-même au lieu de les pu- 
blier sous la forme de Recommandations IS0 séparées. 

AVANT-PROP OS 

L'objet de ce répertoire alphabétique est de donner des listes des 
principaux termes équivalents intéressant les plastiques dans les trois 
langues officielles de 1'ISO : anglais, français et russe et de permettre 
à chaque Comité Membre utilisant une autre langue l'établissement de lis- 
tes analogues dans sa propre langue. Ce n'est donc qu'à titre d'informa- 
tion qu'on inclura dans une annexe des listes en d'autres langues, telle 
qu'elles auront été établies par chacun des pays correspondants. L'élabo- 
ration des termes russes équivalant aux termes anglais et français a été 
laissée aux soins de l'organisme compétent de l'U.R.S.S. 

Certains des termes de ce répertoire alphabétique sont définis, en 
anglais et en français, dans la Recommandation ISO/R 4 7 2 ,  Matières plasti- 
ques - Définitions de termes. 

Dans sa forme actuelle, dont certains éléments ont par force un ca- 
ractère provisoire, il reste à espérer que ce document facilitera les re- 
lations internationales dans un secteur industriel où l'urgence de sa dif- 
fusion se justifie par l'allure rapide du progrès qui caractérise l'indus- 
trie des matières plastiques. 
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? T O T  lIpoeIcT PeIcoMeHAayMM MCO 6x11 3 a T e ~  npep2TaBxeH, B n o p s r m e  nepemcm, 
C o s e T y  VICO, K O T O ~ I W  B M a p T e  1 9 6 1 ~  y T s e p m  ero  B KarIecTBe PEKOME€l@lplM E O .  

PETPOCl-IEXTI?BHM 3AMETKA KO BTOPOPIY M3fiAHbBl 

C o e w e m o e  K o p o x e B c T B o  
C . C . C . P .  
C .U .A.  
TYPWR 
Q p a H q R  
Y e x o c x o s a m s  
I I I s e a a p m  
I I I s e m  
3CIIOHHR 

HT aJrI,iR 
ICaHaga 
Kopef i c IcaR  HapOAHO- 
AeMoIcpaTmecIcaa 
Pecnyama 

Ko pe WcIcasI Pe cny6JIma 
HHqepJIaHAbI 
HoBasI S e x a ~ ~ x  
O.A.P .  
lIox ma 
flOpTyrWIHJl 
W I H W r  

C o e p p x e H H o e  K o p o x e B c T B o  
C . C . C .  P. 
C.U.A.  
TYPW 
Q P a H W  
Y e x o  C x O B a m m  
IIbemapm 
IIIseyMsr 
Ioro CxaBMR 
W H O - A Q p m a H c I c a s I  

Pecny6JMIca 
flFITIOHWr 
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RCO/P 194 - 1969 (AaP) - 9 -  ISO/R 194-1969 (EFR) 

IS0 Recommendation 

Recommandation IS0 
PexoMeHgawR MC0 

R 194 

R 194 

P 194 

November 1969 

Novembre 1969 

H 0 ~ 6 p b  1769~. 

LIST 

OF EQUIVALENT TERMS 

USED IN THE PLASTICS INDUSTRY 

I English - French - Russian 

II French - English - Russian 

III Russian - English - French 

LISTE 
DES TERMES EQUIVALENTS 

UTILISES DANS L'INDUSTRIE DES MATmRES PLASTIQUES 

I Anglais - Français - Russe 

II Français - Anglais - Russe 

III Russe - Anglais - Français 

CrIPICOK 
3KBPIBAAEHTHbIX TEPMHHOB 

YIlOTPEGJFIEMbIX B IIPOMbIUTJEHHOCTM IlAIACThIACC 
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HCO/P 194 - 1969 (ACPP) - 11 -- ISO/R 194-1969 (EFR) 

ENGLISH 

Abrasion resistance 

Absolute viscosity 

Accelerator 

Acetal plastics 

Acetone resin 

Acid value 

Acrylic ester 

Acrylic plastics 

Acrylic resin 

Acrylonitrile-butadiene 
styrene plastics 

Active solvent 

Addition polymer 

Addition polymerization 

Additive for adhesive 

Adhesive 

Adhesive, cold-setting 

Adhesive, contact 

Adhesive, edge-jointing 

Adhesive, emulsion 

Adhesive, film 

Adhesive, hot setting 

Adhesive, mixed 

Adhesive, plywood 

Adhesive, powder 

Adhesive, solution 

Adhesive, synthetic resin 

Adhesive, thermoplastic 

Adhesive, thermosetting 

Adhesiveness 

Adiabatic extrusion 

Af ter-bake 

I 
FRANçAIS 

Esistance à l'abrasion 

Viscosité absolue 

Accélérateur 

Matières plastiques acétali- 
ques 

Résine acétonique 

Indice d'acide 

Ester acrylique 

Matières plastiques acryliques 

Résine acrylique 

Matières plastiques 2 base 
d'acrylonitrile-butadiène- 
styrène 

Solvant actif 

Polymère d'addition 

Polymérisation par addition 

Adjuvant pour colle 

Colle; adhésif 

Colle durcissable 1 froid 

Colle de contact 

Colle pour joints 

Colle en emulsion 

Colle en feuille 

Colle durcissable à chaud 

Colle de mélange 

Colle de placage 

Colle en poudre 

Colle en solution 

Colle synthétique 

Colle thermoplastique 

Colle thermodurcissable 

Adhésivité 

Extrusion adiabatique 

Après-cuisson; 6tuVage 

P Y C C K M n  

kWJIaT (3mp alCPKlIOBOfi 2cMCJIOThI) 

k p m o m e  m a c T m  

kpmosan CMOJIa 

! k p m O H M T W J I - 6 y T ~ e H - c T ~ o J I b m e  
m a C T m  
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WCO/P 194 - 1969 (AOP) - 12 - ISO/R 194-1969 (EFR) 

E N G L I S H  

Af ter-shr inkage 

Ageing 

Air accumulator 

Air bottle 

Air-drying lacquer 

Air-hydraulic accumulator 

Alginate 

Alkyd plastics 

Alkyd resin 

Allyl ester 

Allyl plastics 

Allyl resin 

Alpha-cellulose 

Alternatxng stress 

Amino resin 

Aminoplastic 

Amorphous 

Anchor 

Angle head (of an extruder) 

Aniline-formaldehyde resin 

Anisotropy of laminates 

Antioxidant 

Anti-static agent 

Arc resistance 

Arc tracking 

Artificial resin 

Artificial weathering 

Asbestos reinforcement 

A-stage 

Atactic 

Atactic polymer 

Automatic cycle 

Automatic ejection 

Automatic press 

Backing plate 

F R A N ç A I S  

Post-retrait 

Vieillissement 

Accumulateur aérohydraulique 

Accumulateur aérohydraulique 

Vernis séchant a l'air 

Accumulateur aérohydraulique 

Alginate 

Matières plastiques alkydes 

Résine alkyde 

Ester allylique 

Matières plastiques allyliques 

Résine allylique 

Alpha cellulose 

Contrainte alternée 

Résine aminique 

Aminoplaste 

Amorphe 

Culot d'injection 

Tête d'angle (d'une boudineu- 
se) 

Résine aniline-formaldéhyde 

Anisotropie des stratifiés 

Antioxydant 

Agent anti-statique 

Résistance 1 l'arc 

Cheminement d'arc 

Résine artificielle 

Essais climatiques 

Renforcement amiante 

Etat A 

Atact ique 

Polymère atactique 

Cycle automatique 

Ejection autwatique 

Presse automatique 

Plateau de fixation 

P Y C C K H R  

OnopHan IUMTa 
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HCO/P 194 - 1969 (ACDP) - 13 - ISO/R 194-1969 (EFR) 

E N G L I S H  

Baffle 

Bag moulding 

Bar mould 

Barrel polish, to 

Bearing strength 

Bearing stress 

Benzyl cellulose 

Bifunctional structural unit 
(of a polymer) 

Binder 

Biscuit (in injection mould- 
ing) 

Blank 

Bleed through (e.g.. of an 
adhesive) 

Blister 

Block copolymer 

Block copolymerization 

Block press 

Blocking (of sheets) 

Bloom 

Blow gun 

Blowing 

Blowing mould 

Blow moulding 

Blown oil 

Blueing 

Bob 

Body, to 

Boiled oil 

Bolster 

Bond 

Bond strength 

Boss 

Bottom ejection 

Bottom plate 

Bowl (of a calender) 

Branching 

F R A N ç A I S  

Diaphragme 

Moulage au sac 

Moule B empreintes mobilea 

Polir au tonneau 

Résistance de portée 

Contrainte de portage 

Benzyl cellulose 

Motif structural bifonctionnel 
(d'un polymère) 

Liant 

Grappe (de moulage en injec- 
tion) 

Flan 

Infiltration (p. ex., de 
colle) 

Cloque 

Copolymére bloc; 
Copolymére séquence 

Copolymérisation bloc; 
Copolymérisation a&quence 

Presse 1 bloc 

Adhérence de contact (entre 
feu i 1 les ) 

Efflorescence 

Pistolet B air 

Soufflage 

Moule pour soufflage 

Soufflage 

Huile soufflée 

Bleuissement 

Disque de feutre 

Epaissir (donner du corps) 

Huile cuite 

Châssis; manteau de moule; 
frette 

Joint; collure; liaison 

Résistance d'adhbsion 

Bossage 

Ejection par le fond 

Plateau infCrieur 

Cylindre de calandre 

Ramification 

PYCCKWfi 

Baro~oarca 

npocvname (nanpmep merr) 

B3JryTMe 

EJroic-conommep 

Exoxc-npecc 

CJre-ame JMCTOB 
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HCO/P 194 - 1969 (A'DP) - 14- ISO/R 194-1969 (EFR) 

E N G L I S H  

Breakdown (of a d i e l e c t r i c )  

Breakdown v o l t a g e  

Breaker p l a t e  

Breaking (e .g . ,  of a n  emulsion) 

Breathing 

Br i s t l e  

Br i t t l e  temperature  

B-stage 

Bubble 

Bubble, open 

Bulk f a c t o r  

Burned 

Bush 

Calender 

Calendered s h e e t  

Calendered s h e e t i n g  

Calendering 

Calendering ( t o  reduce th ick-  
ness )  

Casein 

Cast f i l m  

Cast moulding 

Cast ing 

Cas t ing  r e s i n  

C a t a l y s t  

C a t a l y s t ,  chemical 

C a t a l y s t ,  phys ica l  

Cavity (of  a mould) 

C e l l  

C e l l u l a r  p l a s t i c s  

C e l l u l a r  rubber  

C e l l u l a r  s t r i a t i o n  

Ce 1 l u  l o s e  

C e l l u l o s e  a c e t a t e  

Cel lu lose  a c e t a t e  b u t y r a t e  

C e l l u l o s e ,  a lpha  

C e l l u l o s e ,  benzyl  

Cel lu lose ,  carboxymethyl 

C e l l u l o s e  e s t e r  

F R A N ç A I S  

Decharge d i r r u p t i v e  

Tenrion d i s r u p t i v e  

Grille 

F l o c u l a t i o n  (p.  ex., d'une 
émulaion) 

Dégazage 

Cr in  

Température d e  f r a g i l i t 6  

E t a t  B 

Bul le  

Bul le  ouver te  

Fac teur  de c o n t r a c t i o n  

Brûlé 

Buse 

Calandre 

F e u i l l e  laminée 

F e u i l l e  ca landrée  

Calandrage 

Laminage 

Caséine 

F e u i l l e  mince coulée 

Moulage par  l a  coulée  

Coulée 

Résine d e  coulée  

Cata lyseur  

Cata lyseur  chimique 

Cata lyseur  physique 

Cavi té  (d 'un  moule) 

Alvéole 

Mat iè res  p l a s t i q u e s  alvéo- 
l a i r e s  

Caoutchouc c e l l u l a i r e  

S t r i a t i o n  a l v é o l a i r e  

C e l l u l o s e  

Acéta te  d e  c e l l u l o s e  

Acéto-butyrate  de c e l l u l o s e  

Alpha c e l l u l o s e  

Benzyl c e l l u l o s e  

Carbométhyl c e l l u l o s e  

E s t e r  d e  c e l l u l o s e  

P Y C C K W R  
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HCO/P 194 - 1969 (AcDP) - 1.5 - ISO/R 194-1969 (EFR) 

E N G L I S H  

Cellulose ether 

Cellulose, ethyl 

Cellulose, methyl 

Cellulose nitrate 

Cellulose propionate 

Cellulose, regenerated 

Cellulosic plastics 

Cement 

Cement, lamp-capping 

Cement, phenolic 

Cement, synthetic resin 

Cement, vacuum 

Cemented tube 

Centrifugal moulding 

Chain length 

Chalk mark (on a laminate) 

Chalking 

Charge 

Chase 

Chemical catalyst 

Chemical inertness 

Chemical plasticizing 

Chill, to 

China clay 

Chipboard 

Chlorinated poly(viny1 chlor- 
ide) 

Chlorinated rubber 

Chlorofluorocarbon plastics 

Chlorofluorohydrocarbon 
plastics 

Chloroprene 

C1 eavage 

Closed assembly time (in 
glueing) 

Closed cell 

Closed-cell cellular plastics 

F R A N ç A I S  

Ether de cellulose 

Ethyl cellulose 

Méthyl cellulose 

Nitrate de cellulose 

Propionate de cellulose 

Cellulose régénérée 

Matières plastiques cellulo- 
siques 

Ciment 

Ciment de scellement pour 
lampe 

Ciment phénolique 

Ciment synthétique 

Ciment pour vide 

Tube collé 

Moulage centrifuge 

Longueur de chaîne 

Marque de chaulage 

Farinage en surface 

Charge (de matière à mouler) 

Châssis; frette; manteau de 
moule 

Catalyseur chimique 

Inertie chimique 

Plastification chimique 

Refroidir 

Kaolin 

Panneau de particules 

Poly(ch1orure de vinyle) sur- 
chloré 

Caoutchouc chloré 

Matières plastiques chloro- 
fluorocarbonées . 

Matières plastiques chloro- 
fluorohydrocarbonnées 

Chloroprène 

Clivage 

Temps d'assemblage avant pres- 
sion (collage) 

Alvéole fermée; cellule 

Matières plastiques â alvéoles 
fermées; matières plastiques 
cellulaires 

P Y C C K W R  

MeTvrrr~e~rrw~looa 

HmpoqeJrrwJlo 3a 
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HCO/P 194 - 1969 (AcDP) - 16 - ISO/R 194-1969 (EFR) 

E N G L I S H  

Closing, gravity 

Closing joint 

Closing time 

Coagulation 

Coated fabric 

Coated paper 

Coating 

Coating compound 

Coating film 

Coating machine 

Coating of wires and cables 

Cold-bend test 

Cold-cut varnish 

Cold flow 

Cold moulding 

Cold setting 

Cold-setting adhesive 

Collapse 

Colloid mill 

Colophony 

Colorant 

Colour bleeding 

Colour fading 

Column (e.g., of a press) 

Compatibility (e.g., of a 
plasticizer and a resin) 

Composite mould 

Compreg 

Compressed wood 

Compression mould 

Compression moulding 

Compression moulding material 

Compression press 

Compressive strength 

Compressive stress 

F R A N ç A I S  

Fermeture par gravité 

Joint par rapprochement 

Temps de fermeture 

Coagulation 

Tissu enduit 

Papier enduit (encollé) 

Enduction 

Matière de revêtement 

Pellicule protectrice 

Machine 1 revêtements 

Enrobage des fils et câbles 

Essai de pliage 1 froid 

Vernis fait 1 froid 

Fluage 1 froid 

Moulage à froid 

Durcissement à froid 

Adhésif durcissable 1 froid; 
Colle durcissable 1 froid 

Affaissement 

Moulin 1 colloïdes 

Colophane 

Colorant 

Exsudation ou migration d'un 
colorant 

Dégradation de couleur; déco- 
1 o r  at i on 

Colonne (p. ex., de presse) 

Compatibilité (p. ex., d'un 
plastifiant et d'une résine) 

Moule 1 empreintes différentes 

Bois imprégné densifié 

Bois comprimé 

Moule 1 compression 

Moulage par compression 

Matière de moulage par compres- 
sion 

Presse de compression 

Résistance 1 la compression 

Contrainte de compression 

P Y C C K H A  

.?aK, noqpiaer& Ha XOJOW 

XoJronHan TeryrIeCTL 

Xoxomoe npeccosame 

XOJiOAHOe OTBeweHXe 

IkeE XoJiomioro o ï s e w e m  

I'OJ~OHH~ (Hanpmnep npecca) 

domecïm4oc:L (Hanpmep x a c x r  
W a ï o p a  CO cmo.Toi?) 

Pa3~0r~e3z~an npecc -Capira 

npom';aHHan ymo.;iieIr;ran rpeBecinia 

npeccosaman ,!ïpenecma 

npecc-@pria mn npnrnoro 
npeccosam 

npeccosaHHe (npmnoe) 

npec Co Bowan Mac Ca 

HanpR-reme C ~ T M I I  

STANDARDSISO.C
OM : C

lick
 to

 vi
ew

 th
e f

ull
 PDF of

 IS
O/R

 19
4:1

96
9

https://standardsiso.com/api/?name=8c8da594607c89bc2f2f14cd78f859ac


HCO/P 194 - 1969 (ACPP) - 1 7 -  ISO/R 194-1969 (EFR) 

E N G L I S H  

Condensation 

Condensation agent 

Condensation polymer 

Condensation polymerization 

Connector 

Consistency 

Contact adhesive 

Continuous phase (e.g., of an 
emu 1 si on) 

Continuous sheeting 

Cooling fixture 

Cooling jig 

Copolycondensation 

Copolymer 

Copolymerization 

Copolymerization with cross- 
linking 

Cored mould (for fluid circu- 
lation) 

Corrosion 

Corrosion resistance 

Cotton flok 

Cotton linters 

Coumarone resin 

Counter-draf t 

Crack 

Crater 

Crazing 

Creaming 

Creep 

Cresol 

Cresol resin 

Cross breaking strength 

Crosshead (of an extruder) 

Cross laminat 

Crosslinking 

on 

Crosslinking agent 

F R A N ç A I S  

Condensation 

Agent de condensation 

Polymère de condensation 

Polymérisation par condensa- 
tion 

Connecteur 

Consistance 

Adhésif de contact; colle de 
contact 

Phase continue (p. ex., d'une 
ému 1 s ion) 

Feuilles obtenues en continu 

Jauge conformatrice 

Jauge conformatrice 

Copolycondensation 

Copolymère 

Copolymérisation 

Copolymérisation avec réticu- 
lation 

Moule 1 voies calorifères (ou 
1 canaux de refroidissement) 

Corrosion 

Résistance 1 la corrosion 

Flocon de coton 

Linters de coton 

Résine de coumarone 

Contre-dépouille 

Craquelure 

Cratère 

Craquelure 

Crémage 

Fluage 

Crésol 

Résine crésolique 

Résistance 21 la flexion 

Tête d'équerre (d'une boudi- 
neuse) 

Stratification croisée (feuil- 
le) 

Reticulation 

Réticulant 

PYCCKHR 
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HCO/P 194 - 1969 (AOP) - 18 - lSO/R 194-1969 (EFR) 

E N G L I S H  

Cros sui se 

Crosswise laminate 

Crude oil 

C- s t age 

Cup flow figure 

Cure, to 

Curing time 

Cut-layers of a laminate 

Cylinder 

Damping (mechanical) 

Dash pot 

Daylight (distance between 
platens of a press) 

Decorative sheet 

Deflection 

Deformation under load 

De-gate, to 

Degradation 

Degree of polymerization 

Dehydration 

Oeposit tracking 

Deterioration 

Dew point 

Diatomaceous earth 

Die (of an extruder) 

Die ( t o  cut specimens) 

Die plate 

Dielectric 

Dielectric breakdown voltage 

Dielectric constant 

Dielectric dissipation factor 
(tan 6 )  

Dielectric loss angle 

Dielectric losses 

Dielectric-loss heating 

Dielectric phase angle 

F R A N ç A I S  

Direction de la largeur 

Stratifié croisé 

Huile brute 

Etat C 

Indice de fluidité au gobelet 

Traiter 

Temps de cuisson 

Coupe d'un stratifié 

Cylindre 

Amortissement (mécanique) 

Amortisseur 

Ouverture (distance entre les 
plateaux d'une presse) 

Feuille décorative 

Flèche 

Déformation sous charge 

Décarotter 

Dégradation 

Dégré de polymérisation 

Déshydratation 

Cheminement par dépôt conduc- 
teur 

Détérioration 

Point de rosée 

Terre de diatomée 

Filière (d'une boudineuse) 

Emporte-pièce 

Plateau matrice 

Diélectrique 

Tension disruptive 

Constante diélectrique; per- 
mittivité 

Facteur de pertes diélectri- 
ques (tan 6 ) ;  tangente de 
l'angle de pertes 

Angle de pertes 

Pertes diélectriques 

Chauffage par pertes diélectri- 
ques 

Angle de phase 

P Y C C K H R  
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HCO/P 194 - 1969 (Amp) - 19- ISO/R 194-1969 (EFR) 

E N G L I S H  

Dielectric power factor 

Dielectric strength 

Diffusion 

Diffusion of light 

Dimensional stability 

Dimer 

Direct gate 

DiSCOlOUKatiOn 

Dished (e.g., surface) 

Dispersed phase (e.g., of an 
emu1 s ion) 

Dispersion 

Disruptive voltage 

Dissipation factor (tan 6 )  

Doctor knife 

Domed 

Dope 

Double ram press 

Dowe 1 

Dowel bush 

Dowel hole 

Dowel-pin 

Downstroke press 

Draft 

Draft angle 

Draw 

Drawing 

Drier 

Dropping point 

Dry spot (of a laminate) 

Drying oil 

Ductility 

Dull surface 

Duplicate plate 

Dusting 

Dwell(ing) 

F R A N ç A I S  

Facteur de puissance 

Rigidité diélectrique 

Diffusion 

Diffusion de la lumière 

Stabilité dimensionnelle 

Dimère 

Entrée directe 

Discoloration (p. ex., jaunis- 
sement; changement de couleur) 

Incurvé (p. ex., surface) 

Phase dispersée (p. ex., d'une 
émulsion 1 

Dispersion 

Tension disruptive 

Facteur de pertes diélectri- 
ques (tg a); tangente de l'an- 
gle de pertes 

Racle (lame docteur) 

Bombé 

Pâte 

Presse 1 double piston 

Goujon de guidage 

Douille 

Alésage 

Tenon de guidage; goujon de 
guidage 

Presse descendante 

Dépouille 

Angle de dépouille 

Dépouille 

Emboutissage 

Siccatif 

Point de goutte 

Vide entre strates 

Huile siccative 

Ducti 1 ité 

Surface mate 

Plateau de duplication 

Poudrage 

Pause de fermeture du moule 

P Y C C K H A  
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MCO/P 194 - 1969 (AQP) 20 - ISO/R 194-1969 (EFR) 

E N G L I S H  

Dynamic stress 

Dynamic viscosity 

Edge-jointing adhesive 

Edgewise (of a laminate) 

k j ec t ion 

E] e c t  ion, automatic 

tjection connecting bar 

Ejection plate 

Ejection ram 

tjection tie-bar 

tjector 

Kjector frame 

Ejector trame guide 

t J e c  t o r  pad 

tjector pin 

Ljector pin mark 

Ejector plate return pin 

Ljector, spring 

Ejector, sprue 

Elastic deformation 

klastic limit 

Elasticity 

E 1 as t omer 

Electric blanket heating 

Electric cable manufacture 

Electric strength 

Elongation at break 

Elongation between gauges 

Elongation, unit 

Embossed sheet 

Emboss i ng 

Emulsification 

Emulsification work 

F R A N ç A I S  

Contrainte dynamique 

Viscosité dynamique 

Colle pour joints 

Parallèle à la stratification 

Eject ion 

Eject ion automatique 

Traverse d'éjecteur 

Plateau éjecteur; plateau 
d'éjection 

Piston éjecteur; piston d'éjec- 
tion 

Barre d'éjecteur 

E] ecteur 

Cadre d'éjecteur 

Guide du cadre d'éjecteur 

Butée d'éjecteur 

Broche d'éjecteur 

Trace d'éjecteur 

Butée de renvoi d'éjecteur 

Ejecteur à ressort 

Ejecteur de carotte 

Déformation élastique 

Elasticité 

Elasticité 

Elastomère 

Chauffage par jaquette électri- 
que 

Elect roclb le r i e 

Rigidité diélectrique 

Allongement 5 la rupture 

Allongement entre repères 

Allongement unitaire 

Feuille grainée 

Grainage; gaufrage 

Emulsionnement 

Travail d'émulsionnement 

P Y C C K M A  
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HCO/P 194 - 1969 (ACDP) - 2 1  - ISO/R 194-1969 (EFR) 
I 

E N G L I S H  

Emulsifier 

Emu1 s ion 

Emulsion adhesive 

Emulsion, phase reversal of 

Emulsion polymer 

Emulsion polymerization 

Emulsion, type of 

Engraving 

Epoxy plastics 

Epoxy resin 

Ester gum 

Ester plastics 

Et hano 1 

Ethyl cellulose 

Ethylene (ethene) plastics 

Expandable plastics 

Expanded rubber 

Extender 

Extensibility 

Extraction 

Extractor 

Extruded sheet 

Extruded sheeting 

Extruded tube 

Extruder 

Extrusion 

Extrusion die 

Extrusion head 

Extrusion material 

Exudation 

Fabricating 

Fabric-filled moulding mater- 
ial 

Fading, colour 

False body 

Fan gate 

F R A N ç A I S  

Emulsionnant 

Emulsion 

Colle en émulsion 

Inversion du type d'émulsion 

Polymère en émulsion 

Polymérisation en émulsion 

Type d'émulsion 

Gravure 

Matières plastiques époxydiques 

%sine époxyde 

Gomme ester 

Matières plastiques estériques 

Et hano 1 

Ethyl cellulose 

Matières plastiques éthyléni- 
ques (éthèniques) 

Matières plastiques expansibles 

Caoutchouc mousse 

Extendeur 

Extensibilité 

Extract ion 

Extracteur 

Feuille extrudée; plaque ex- 
trudée 

Feuille extrudée 

Tube extrudé 

Boudineuse 

Extrusion; boudinage 

Filière de boudineuse 

Tête de boudineuse 

Matière pour extrusion 

Exsudation 

Fabrication 

Matière A mouler 1 charge 
textile 

Dégradation (de couleur); dé- 
coloration 

Corps apparent 

Entrée en éventail 

PYCCKHft 
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HCO/P 194 - 1969 (AaP) - 22 - ISO/R 194-1969 (EFR) 

E N G L I S H  

Fatigue limit 

Fatigue strength 

Feed 

Feed bush 

Feed orifice 

Felt polishing disc 

Fibre-filled moulding mater- 
ial 

Filler 

Filler rod 

Filler speck 

Fillet 

Film 

Film adhesive 

Fines (of a moulding material) 

Finishing 

Fireproofing 

Fish-eye (a defect) 

Fixed plate 

F 1 amab i 1 it y 

Flash 

Flash line 

Flash mould 

Flash point 

Flatwise (of a laminate) 

Flexibility 

Flexible plastics 

Flexural strength 

Floating plate 

Floating punch 

Flow 

Flow line 

Flow température 

Fluorocarbon plastics 

Fluorohydrocarbon plastics 

Fluoroplastics 

Foi 1 

F R A N ç A I S  

Limite de fatigue 

Résistance B la fatigue 

Alimentation 

Buse de pot d'alimentation 

Orifice d'alimentation 

Disque de feutre 

Matière fibreuse de moulage 

Charge; matière de charge 

Baguette d'apport 

Table de charge 

Congé 

Feuille mince 

Colle en feuille 

Fines (d'une matière 1 mouler) 

Finissage 

Ignifugation 

Oeil de poisson (défaut) 

Matrice fixe 

Inflammabilité 

Bavure; toile 

Jointure 

Moule 1 Cchappement 

Point d'éclair 

Perpendiculaire 1 la strati- 
f ication 

Flexibilité 

Matières plastiques flexibles 

Résistance ii la flexion 

Plateau mobile 

Poinçon flottant 

Fluidité 

Ligne d'écoulement; ligne de 
coulée 

Température de fluidité 

Matières plastiques fluorocar- 
bonées 

Matières plastiques fluorohy- 
drocarbonées 

Matières plastiques flUOr6eS 

Feuille 

P Y C C K H R  
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HCO/P 194 - 1969 (A9P) - 23 - ISO/R 194-1969 (EFR) 

E N G L I S H  

Force 

Force plug 

Force, ram 

Foreign matter 

Form 

Forming 

Forming of a blank 

Forming pressure 

Forming temperature 

Frame 

Friction welding 

Friction work 

Frosting 

Functionality 

Fungus resistance 

Furan plastics 

Furan resin 

Furfural resin 

Gang mould 

Gate 

Gate, direct 

Gate, fan 

Gate, restricted 

Gate, ring 

Ge 1 

Gelation 

Gel point 

Gel time 

Glass fibre 

Glass fibre reinforced 
plastics 

Glass finish 

Glass transition temperature 

Gloss 

Glue 

Glue line 

Glue penetration 

F R A N Ç  A I S  

Matrice 

Plateau de compression 

Force du piston 

Matière étrangère; corps 
étranger 

Forme 

Formage 

Formage d'un flan 

Pression de formage 

Température de formage 

Frette; châssis; manteau de 
mou 1 e 

Soudage par friction 

Travail de frottement 

Givrage 

Fonctionnalité 

Résistance aux moisissures 

Matières plastiques furanni- 
ques 

Résine furannique 

Résine furfurylique 

Moule à plusieurs empreintes 

Entrée 

Entrée directe 

Entrée en éventail 

Entrée rétrécie 

Entrée annulaire 

Ge 1 

Gélification 

Point de gélification 

Temps de gélification 

Fibre de verre 

Matières plastiques renforcées 
B la fibre de verre 

Apprêt de pontage (verre 
textile) 

Tempgramre de transition vi- 
treuse 

Brillant 

Colle; adhésif 

Collure 

Pénétration (de colle) 

P Y C C K H n  

AnnpeTypa (am CTemoBonoma) 

TemepaTypa c T e m o B a m  

b e c K  (rnmes) 

Knett 

Kneesott nos 

i7eReTpaIpvr m e s  

STANDARDSISO.C
OM : C

lick
 to

 vi
ew

 th
e f

ull
 PDF of

 IS
O/R

 19
4:1

96
9

https://standardsiso.com/api/?name=8c8da594607c89bc2f2f14cd78f859ac


WCO/P 194 - 1969 (AQP) - 24 - lSO/R 194-1969 (EFR) 

E N G L I S H  

Glueing 

Graft polymer 

Graft polymerization 

Granular structure 

Granulates 

Granulator 

Granule 

Gravity closing 

Grind, to 

Groove, spew (of a mould) 

Guide-pin 

Gum spirit of turpentine 

Hand ejection 

Hand mould 

Hand press 

Hardener 

Hardness 

Haze 

Heat distortion 

Heat forming 

Heat mark 

Heater band 

Heating cylinder 

Heating plate 

High elasticity 

High flow 

High-frequency heating 

High-frequency preheater 

High-frequency welding 

High polymer 

Hob 

Hobbing 

Hobbing press 

Homopolymer 

Hopper 

F R A N ç A I S  

Collage 

Polymère greffé 

Polymérisation greffée 

Structure granuleuse 

Granulés 

Granulateur 

Granulé 

Fermeture par gravité 

Broyer 

Gorge (d'un moule) 

Tenon de guidage; Goujon de 
guidage 

Essence de térébenthine 

Ejection 1 la main 

Moule à la main 

Presse 1 mai 

Durcisseur 

Dureté 

Trouble 

Déformation I chaud 

Formage B chaud 

Marque de surchauffe 

Collier chauffant 

Pot de chauffage 

Plateau chauffant 

Haute élasticité 

Haute fluidité 

Chauffage haute fréquence 

Préchauffeur par haute fré- 
quence 

Soudage par haute fréquence 

Haut polymère 

Poinçon 

Forçage 

Presse à forcer 

Homopolymère 

Trémie 

PYCCKWft 
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HCO/P 194 - 1969 (A9P) - 25 - ISO/R 194-1969 (EFR) 

E N G L I S H  

Hot gas welding 

Hot-runner mould 

Hot-setting adhesive 

Hull (dark speck) (e.g., in a 
laminate) 

Hydraulic medium 

Hydraulic press 

Hydrocarbon plastics 

Hydromechanical press 

Ignition point 

Impact resistance 

Impact strength 

Impregnated fabric 

Impregnating machine 

Impregnation 

Impregnator 

Impression (of a mould) 

Improved wood 

Inching 

Infra-red preheater 

Inhibitor 

Injection 

Injection cylinder 

Injection mould 

Injection moulding 

Injection moulding material 

Injection press 

Injection pressure 

Injection ram 

Insert 

Insert pin 

Insoluble colorant 

Insulation resistance 

Insulator 

Intensifier 

F R A N ç A I S  

Soudage au gaz chaud 

Moule 1 canaux chauffés 

Colle durcirsable 1 chaud 

Tache sombre (p. ex., dans un 
stratifié) 

Fluide hydraulique 

Presse hydraulique 

MatiPres plastiques hydrocar- 
bonées 

Presse hydrdcanique 

Température d'inflamation 

Résistance au choc 

Résistance au choc 

Tissu imprégné 

Imprégneuse 

Imprégnation 

Imprégneuse 

Empreinte (d'un moule) 

Bois amélioré 

Ralenti de fermeture d'un 
moule 

Préchauffeur infra-rouge 

Inhibiteur 

Inj ec t ion 

Pot d'injection 

Moule à injection 

Moulage par injection 

Matière de moulage par injec- 
tion 

Presse d ' inject ion 
Press ion d ' inj ec t ion 
Piston d'injection 

Prisonnier 

Broche à insertion ou B pri- 
sonnier 

Colorant insoluble; pigment 

Résistance d'isolement 

Isolant électrique 

Intensifieur 

P Y C C K H R  
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HCO/P 194 - 1969 (AaP) - 26 - ISO/R 194-1969 (EFR) 

E N G L I S H  

Interfacial work 

Intermediate products 

Intermediates 

Internal haze 

Internal waviness 

Irreversible gel 

Isobutylene 

Isocyanate plastics 

Isomer 

Isoprene 

Isotactic 

Isotactic polymer 

Jelly 

Jig welding 

Joint line 

Kaolin 

Kerosene 

Kneader 

Lacquer, air-drying 

Lake 

Laminated angle-section 

Laminated channel-section 

Laminated film 

Laminated moulding 

Laminated panel 

Laminated preform 

Laminated sheet 

Laminated T-section 

Laminates 

Laminating 

Lamp-capping cement 

Land (of a mould) 

Land area 

Latch plate 

Latex 

F R A N ç A I S  

Travail interfacial 

Produits semi-ouvrés 

Produits semi-ouvrés 

Trouble interne 

Vagues internes 

Gel irréversible 

Isobutylène 

Matières plastiques à base 
d'isocyanate 

Isomère 

Isoprène 

Isotactique 

Polymère isotactique 

Gelée 

Soudage au gabarit 

Ligne de joint 

Kaolin 

Kerosène; pétrole lampant 

Malaxeur 

Vernis séchant 2 l'air 

Laque 

Profilé stratifié en V 

Profilé stratifié en U 

Feuille stratifiée 

Moulage stratifié 

Panneau stratifié 

Préforme stratifiée 

Plaque stratifiCe 

Profilé stratifié en T 

Stratifiés 

Stratification 

Ciment de scellement pour 
lampe 

Appui (d'un moule) 

Surface d'appui 

Plateau support de prisonniers 

Latex 

P Y C C K H f i  

M3obfep 

M3onpe~ 

M 3 o T a m m e c d  

P b o T a m m e c d  nomdep 

CTyxeHb 

KoHTypHan csapxa 

~ M R M R  c m a  
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HCO/P 194 - 1969 (AaP) - 27 - ISO/R 194-1969 (EFR) 
I 

E N G L I S H  

Lay UP (v.) 

Lay-up (n.) 

Lengthvise 

Lift (set of mouldings) 

Lightfastness 

Light resistance 

Light transmittance 

Lignin 

Lignin plastics 

Lignin resin 

Limiting viscosity number 

Linear expansion 

Linear macromolecule 

Linear molecular chain 

Line pressure 

Load-deflection curve 

Loading chamber 

Loading tray 

Locking pressure 

Locking ring 

Logarithmic viscosity number 

Loose punch 

Loss angle 

LOSS factor (tg 6 )  

Loss index ( E  tg 6 )  

Low flow 

Lov-pressure moulding 

Lubricant 

Lubricant bloom 

Lubricant exudation 

Machined laminated tube 

Machined rod 

Machining 

Macromolecule 

Macromolecular dirperrion 

Magne si. 

F R A N ç A I S  

Superposer des strates 

Ensemble des strates 

Direction de la longueur 

M o u X e  

Soliditd B la lumigre 

Résistance a la lumiere 
Tr a n m i  t tance 

Lignine 

Matiares plastiques B base de 
lignine 

Résine de lignine 

Indice limite de viscosité 

Dilatation linéaire 

Macranolécule linéaire 

Chafne moléculaire linéaire 

Pression de fluide 

Courbe charge-flsche 

Chambre de chargement 

Chargeur d'empreinte 

Pression de serrage 

Bague de fermeture 

Indice logarithmique de visco- 
sité 

Poinçon amovible 

Angle de pertes 

Facteur de pertes diélectri- 
ques (tg 6); tangente de l'an- 
gle de pertes 

Indice de pertes ( E  tg a )  

Basse fluidité 

Moulage basse pression 

Lubrifiant 

Exsudation de lubrifiant 

Exsudation de lubrifiant 

Tube usin€ stratifid 

Jonc urine 

Usinage 

Macromolécule 

Dispersion mcromoldcuhire 

Magné. ie 

P Y C C K H R  
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28 - ISO/R 194-1969 (EFR) 

E N G L I S H  

Main head 

Mandre 1 

Mark (fault or defect) 

Mass polymer 

Mass polymerization 

Mating surface 

Mean rate of stressing 

Mechanical press 

Melamine-formaldehyde resin 

Melamine plastics 

Melting point 

Mer 

Mesh 

Met all iz ing 

Metastable 

Met hano 1 

Methyl cellulose 

Mica 

Migration (e.g., of a plast- 
icizer) 

Mineral pigment 

Mixed adhesive 

Mixer 

Modulus in compression 

Modulus of elasticity 

Modulus in flexure 

Modulus in shear 

Modulus in tension 

Modulus in torsion 

Moisture absorption 

Molecular weight 

Monofilament 

Monomer 

Mottle 

Mould (n.) 

Mould, bar 

F R A N ç A I S  

Plateau supérieur (corps de 
presse) 

Mandrin 

Marque (défaut) 

Polymère en masse 

Polymérisation en masse 

Surface de jointement 

Vitesse moyenne de contrainte 

Presse mécanique 

Résine mélamine-formaldéhyde 

Aminoplastes 1 base de méla- 
mine 

Point de fusion 

Mer 

Maille 

Métallisation 

Métastable 

Méthanol 

Méthyl cellulose 

Mica 

Migration (p.ex.. d'un plasti- 
fiant) 

Pigment minéral 

Colle de mélange 

Mélangeur 

Module en compression 

Module d'élasticité 

Module en flexion 

Module en cisaillement 

Module en traction 

Module en torsion 

Absorption d'humidité 

Masse moléculaire 

Monofilament 

Monomère 

Marbrure 

Moule 

Moule à empreintes mobiles 

P Y C C K H t i  

ronoslca npecca 

AOPH 

ae@en-r (Ha MD~J~JMM) 

n o m e p ,  noJryPeHwdi B Macce 
(Macc-nomep) 

IIomep~381m1 B mcce 
(Macc -1xomep~3a11yu1) 

CmJJa 

Chfecmenb 

npecc -@ma 

KacceTHaR npecc-@pa 
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HCO/P 194 - 1969 (AOP) - 29 - ISO/R 194-1969 (EFR) 

E N G L I S H  

Mould, blowing 

Mould clamping f o r c e  

Mould, composite 

Mould, compression 

Mould, cored ( f o r  f l u i d  c i r -  
c u l a t i o n )  

Mould, f l a s h  

Mould, hand 

Mould, i n j e c t i o n  

Mould mark 

Mould, p o s i t i v e  

Mould seam ( p a r t i n g  l i n e )  

Mould, s e p a r a t e  pot  

Mould, s ingle- impression 

Mould, s p l i t  

Mould, t r a n s f e r  

Moulded laminate  

Moulded laminated s e c t i o n  

Moulded laminated tube  

Moulded rod 

Moulded screw 

Moulded thread  

Moulding (process)  

Moulding (product)  

Moulding, bag 

Moulding, c a s t  

Moulding, cold 

Moulding compound 

Moulding, compression 

Moulding cyc le  

Moulding, i n j e c t i o n  

Moulding, laminated 

Moulding, low p r e s s u r e  

Moulding m a t e r i a l  

Moulding m a t e r i a l ,  f a b r i c -  
f i l l e d  

Moulding m a t e r i a l ,  f i b r e -  
f i l l e d  

F R A N ç A I S  

Moule pour s o u f f l a g e  

Force d e  fermeture (d 'une 
p r e s s e )  

Moule à empreintes  d i f f é r e n t e s  

Moule à compression 

Moule à v o i e s  c a l o r i f è r e s  (ou 
à canaux de r e f r o i d i s s e m e n t )  

Moule à échappement 

Moule à main 

Moule 1 i n j e c t i o n  

Marque de moule 

Moule p o s i t i f  

Ligne de j o i n t  

Moule 2 chambre séparée  

Moule à empreinte  unique 

Moule à coins  

Moule I t r a n s f e r t  

Moulage s t r a t i f i é  

P r o f i l é  moulé s t r a t i f i é  

Tube moulé e t  s t r a t i f i é  

Jonc moulé 

V i s  moulée 

F i l e t  moulé 

Moulage 

Objet moulé 

Moulage au s a c  

Moulage par  l a  coulée  

Moulage à f r o i d  

Mat iè re  à mouler 

Moulage p a r  compression 

Cycle de moulage 

Moulage par  i n j e c t i o n  

Moulage s t r a t i f i é  

Moulage b a s s e  p r e s s i o n  

Mat ië re  à mouler 

Mat iè re  à mouler à charge 
t e x t i l e  

Mat iè re  f i b r e u s e  d e  moulage 

P Y C C K H R  

P a 3 ~ 0 r ~ e 3 m a ~  n p e c c - @ p a  

n p e c c - @ p a  &TIR npmoro  npecco- 
BaHEIR 

n p e c c - @ p a  c I C ~ R ~ J I ~ M M  (&TIR 

I4WWJTzrp.M PYILPCOCTH) 

IIpecc-@pa c OTPMMWIM xpaeM 

Caemarr npecc-QopMa 

Xm.rrbesan @pMa 

OTnpeCCOBaHHOe K J r e h O  

nopmesarr npecc -4jopMa 

Cnea c m  npecc-@pm ( $ 0 ~ )  

npecc-Qopida C O  c % e ? m d  TmxeM 

O A H O I ' H ~ ~ A H ~ R  n p e c c - & p a  

n p e c c - @ p a  c pa3aeimob 
InaTpmefi 

.lImbesan npecc - @ p d a  

CJoMcToe npecc-~3aexxe  

n p e c c o a a a d  cnoxcmrG n p o W ~  

IIpeccosasisiarr cxoxcTan Tpy6a 

npec co s a H w r t t  c Tepxem 

npeccoBamarr H a p a n  pe3b6a 

npeccosmaan BKyTpeHHnn peaida 

~hpMoBaHxe 

npe c c - ~ 3 n e m e  

ripe co same I d e m O M  

OTJIMBXa 

XoxonHoe npeccosame 

hp6osowiaR Macca 

npeccosame ( n p m o e )  

Ipm~ npeccosaHMa 

S K T ~ ~  non namemeM 

CnosmToe npecc-mnexxe 

npeccosame npx Hx3KOM AaBJIeHMM 

mposowarr Macca (npecc-Macca, 
m b e s a z  Macca) 

~peCC-MaCCa C TeKCTWIbWIM 
HanonmeneM 

Bonomm 
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HCO/P 194 - 1969 (ACDP) - 30 - ISO/R 194-1969 (EFR) 

E N G L I S H  

Moulding, postformed 

Moulding powder 

Moulding pressure 

Moulding, short 

Moulding time 

Moulding, transfer 

Mouldmaker 

Mould seam 

Multi-cavity mould 

Multi-daylight press 

Multi-gating 

Natural resin 

Natural rubber 

Necking 

Nonflammability 

Non-rigid plastics 

Notch factor 

Notch sensitivity 

Novolak 

Nozzle (e.g., of an injection 
cylinder) 

Nozzle valve 

Offset yield stress (e.g., 
0.10 per cent) 

Oil, blown 

Oil, boiled 

Oil, crude 

Oil, drying 

Oil length 

Oil-modified resin 

Oil, non-drying 

Oil, raw 

Oil-reactive resin 

Oil-soluble resin 

Oil, stand 

F R A N ç A I S  

Moulage postfod 

Poudre B mouler 

Pression de moulage 

Moulage court 

Temps de moulage 

Moulage par transfert 

Moulis te 

Ligne de joint 

Moule a plusieurs empreintes 

Presse a plateaux multiples 

Entrées multiples 

Résine naturelle 

Caoutchouc 

Striction 

Ininflanunabilité 

Matières plastiques non rigi- 
des 

Facteur d'entaille 

Sensibilité à l'entaille 

Novolaque 

Nez (p.ex., d'un pot d'injec- 
tion) 

Obturateur de buse 

Contrainte au seuil conven- 
tionnel d'écoulement (p. ex., 
0,lO X )  

Huile soufflée 

Huile cuite 

Huile brute 

Huile siccative 

Rapport hui le/ré sine 

Résine modifiée à l'huile 

Huile non siccative 

Huile brute 

Résine oléo-active 

Résine oleo-soluble 

Standolie 

P Y C C K W R  

IIpoqyToe Macno 

BapeHoe Macno 

Carpoe Macno 

E?ucmaIoqee Macno 

mpHOCTb JIaXa 

Moapi@4IlvpeBaAHaff ~ a a o x  mana 

Hemcrnqee Mamo 

Carpoe Macno 

Mamopeammnas CMcna 

~ ~ O ~ C T B O l X D 4 a R  CMOJIa 

M~CJIO y m o m e m o e  

Y 
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ISO/R 194-1969 (EFR) HCO/P 194 - 1969 (Amp) -31  - 

E N G L I S H  

Oil, sulphonated 

Olefin plastics 

Oligomer 

Open assembly time (in glue- 
ing) 

Open bubble 

Open cell 

Open-cell cellular plastics 

Optical distortion 

Orange peel 

Organic pigment 

Organosol 

Overcuring 

Paint 

Pane 1 

Particle size analysis 

Parting line (of a mould) 

Paste 

Pellet 

Pellet, to 

Permanence 

Permanent set 

Permeability 

Permittivity 

Phase 

Phase angle 

Phase reversal of emulsion 

Phenol-formaldehyde resin 

Phenol-furfural resin 

Phenolic cement 

Phenolic plastics 

Phenolic resin 

Physical catalyst 

Pignent 

Pigment, metallo-organic 

F R A N ç A I S  

Huile sulfon€e 

Matieres plastiques oléfiniques 

Oligcrmère 

Temps d'exposition avant as- 
s emb lage (co 1 lage) 

Bulle ouverte 

Alvéole ouverte; pore 

Matières plastiques B alvéo- 
les ouvertes; matières plas- 
tiques poreuses 

Distorsion optique 

Peau d'orange 

Pigment organique 

Organosol 

Surcuisson 

Peinture 

Panneau 

Granulométrie 

Ligne de joint 

Pâte 

Pastille 

Past i 1 ler 

Permanence 

Ecart 

P erméab i 1 ité 

Permittivité; constante dié- 
lectrique 

Phase 

Angle de phase 

Inversion du type d'émulsion 

Résine phénol-formaldéhyde 

Résine phénol-furfural 

Ciment phénolique 

Phehop last es 

Résine phénolique 

Catalyseur physique 

Pigment; colorant insoluble 

Pigment semi-mineral 

P Y C C K H R  

WJI-BaHHOe M 8 c I I O  

Onernorere m a c T m  

O m o m e p  

Bpewr m e -  nepen c m e m a -  
nuem 

O T K ~ I T ~ ~  r~~61ps 

O m p m a a  m e h a ;  aimas nopa 

R P e x c d  m a c T m  c OTK~IT~IMM 
nopam 

OnTrnecKoe MCKaxeme 

mrpMCTaII IIOBepXHOCTb 

Oprameczmi3 m e H T  

Opra~oooab 

nepenema 
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HCO/P 194 - 1969 (AaP) - 32 - lSO/R 194-1969 (EFR) 

E N G L I S H  

Pigment, mineral 

Pigment, o rganic  

Pimple 

P i n  

P i n ,  i n s e r t  

P in ,  p l a i n  c o r e  

P i n ,  screw c o r e  

P inhole  

Pin-point  g a t e  

P i s t o n  

P i t  

P l a i n  c o r e  p i n  

P l a s t e r  of P a r i s  

P l a s t i c  (ad j  .) 

P l a s t i c ( s ) ,  ( n . )  

P l a s t i c ,  a l l y l  

P l a s t i c  covering 

P l a s t i c  deformation 

P l a s t i c ( s )  p ipe  

P l a s t i c ( s )  tub ing  

P l a s t i c ( s )  welding 

P l a s t i c  y i e l d  

P l a s t i c i t y  

P l a s t i c i z e r  

P l a s t i c i z i n g  

P l a s t i c i z i n g  r a t e  

P l a s t i g e l  

P l a s t i s o l  

P1 a s  tomer 

P l a t e  

P l a t e  ( t h i c k  s h e e t  of l i m i t e d  
a r e a )  

P l a t e n  

P l a t e  mark 

Plunger  

Plywood 

Plywood adhes ive  

F R A N ç A I S  

Pigment minéral 

Pigment organique 

Bouton 

Broche 

Broche à i n s e r t i o n  ou B p r i -  
sonnier  

Broche à t r o u  lisse 

Broche à t r o u  f i l e t é  

Trou d ' é p i n g l e  

Ent rée  c a p i l l a i r e  

P i s t o n  

Trou 

Broche à t r o u  l isse  

P l â t r e  de P a r i s  

P l a s  t i q u e  

Matière  p l a s t i q u e  

Résine a l l y l i q u e  

P l a s t a g e  

Déformation p l a s t i q u e  

Tube en p l a s t i q u e  

Tuyau en p l a s t i q u e  

Soudage des  p l a s t i q u e s  

Déformation non é l a s t i q u e  

P l a s t i c i t é  

P l a s t i f i a n t  

P l a s t i f i c a t i o n  

Taux de p l a s t i f i c a t i o n  

P l a s t i g e l  

P l a s t i s o l  

Plastomère 

P l a t e a u  

Plaque 

P l a t e a u  

Marque de p l a t e a u  

P i s t o n  

Contreplaqué 

Col le  de p lacage  

P Y C C K H R  
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HCO/P 194 - 1969 (AaP) - 33 - lSO/R 194-1969 (EFR) 

E N G L I S H  

Po 1 i shing 

Polyacetal 

Polyacrylate 

Polyacrylic plastics 

Po lyaddi t ion 

Polyamide 

Polyamide plastics 

Polybutylene 

Polycarbonate 

Polycarbonate plastics 

Polychloroprene 

Polycondensate 

Polycondensation 

Polyester 

Polyester plastics 

Polyethylene (polyethene) 

Polyethylene plastics 

Polyformaldehyde 

Polyisobutylene (poly(2-mé- 
thylpropene)) 

Polymer 

Polymerizate 

Polymerization 

Polymethylenic 

Poly(methy1 methacrylate) 

Poly (methyl methacrylate) 
plastics 

Polyolefin 

Polyolefin plastics 

Polyoxymethylene 

Polyoxymethylene plastics 

Polypropylene (polypropene 

Polypropylene plastics 

Polystyrene 

Polystyrene plastics 

F R A N ç A I S  

Polissage 

Polyacétal 

Polyacrilate 

Matières plastiques polyacry- 
liques 

Polyaddition 

Polyamide 

Matières plastiques polymidi- 
ques 

Polybutylène 

Polycarbonate 

Matières plastiques polycar- 
bonates 

Polychloroprène 

Polycondensat 

Polycondensation 

Polyester 

Matières plastiques polyes- 
tériques 

Polyéthylène (polyéthène) 

Matières plastiques polyithy- 
léniques 

Polyformaldéhyde 

Polyisobutylène (poly(2-mé- 
thylpropène) 

Polymère 

Polyrnérisat 

Polymérisation 

Polyméthylénique 

Poly(méthacry1ate de méthyle) 

Matières plastiques poly(mé- 
thacrylates de rnethyle) 

Polyoléfine 

Matières plastiques polyol6- 
f iniques 

Polyoxymethylhe 

Matières plastiquer polyoxy- 
méthylhes 

Polypropylbe (polyprophe) 

MatiDres plastiquer polypropy- 
l h e s  

Polystyrène 

Matières plastiquer polyrty- 
rènes 

P Y C C K H R  
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HCO/P 194 - 1969 (A8P) - 34 - ISO/R 194-1969 (EFR) 

E N G L I S H  

Polyurethane 

Poly(viny1 acetal) 

Poly(viny1 acetate) 

poly(viny1 acetate) plastics 

Poly(viny1 alcohol) 

Poly(viny1 butyral) 

Poly(viny1 chloride) 

Poly(viny1 chloride acetate) 

Poly(viny1 chloride CO vinyl 
acetate) 

Poly(viny1 formal) 

Poly(viny1idene chloride) 

Poly(viny1idene chloride) 
plastics 

Porosity 

Positive mould 

Postform, to 

Postformed moulding 

Postforming sheet 

Pot life 

Powder, to 

Powder adhesive 

Powder density 

Power factor 

Precure 

Predrying 

Preform 

Preforming 

Preforming press 

Preforming tool 

Preheating 

F R A N ç A I S  

Polyuréthane 

Poly(acéta1 de vinyle); acétal 
de polyvinyle 

poly(acétate de vinyle); a&- 
tate de polyvinyle) 

Matières plastiques poly(ac6- 
tates de vinyle) 

Poly(alcoo1 de vinyle); alcool 
de polyvinyle 

Poly(butyra1 de vinyle); buty- 
ral de polyvinyle 

Poly(ch1orure de vinyle); 
chlorure de polyvinyle 

Matières plastiques poly- 
(chlorures de vinyle) 

Poly(ch1orure CO acétate de 
vinyle); chlorure acétate de 
po 1 yv iny le 

Poly(ch1orure CO acétate de 
vinyle); chlorure acétate de 
polyvinyle 

Poly(forma1 de vinyle); for- 
mal de polyvinyle 

Poly(ch1orure de vinylidène); 
chlorure de polyvinylidène 

Matières plastiques poly- 
(chlorures de vinylidène) 

Porosité 

Moule positif 

Postformer 

Moulage postform6 

Feuille postformable 

Vie en pot 

Pulvériser 

Colle en poudre 

Masse volumique apparente 

Facteur de puissance 

Précuisson 

Préséchage 

Préforme 

Préformage 

Pastilleuse 

Empreinte de préformage 

Préchauffage 

PYCCKHfi 

Conommep m m m m o p w a  M BMHMII- 
aueTaTa 

Conomep B m m m o p w a  M BMHWI- 
aueTaTa 
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HCO/P 194 - 1969 (AaP) - 35 - ISO/R 194-1969 (EFR) 

E N G L I S H  

Prepolymer 

Press 

Pressed sheet 

Pressure pad 

Propylene (propenes) plastics 

Pull-back ram 

Pulled surface 

Pulp moulding 

Pumicing 

Punch 

Punching 

Ram force 

Ramie 

Raw oil 

Red iron oxide 

Regenerated cellulose 

Reinforced plastics 

Reinforcement, asbestos 

Reinforcing filler 

Release agent 

Relieve, to (in mould design) 

Repeated flexural stress 

Repeated stress 

Resilience 

Resin 

Resin, acetone 

Resin, acrylic 

Resin, allyl 

Resin, amino 

Resin, aniline-formaldehyde 

Resin, artificial 

Resin-bonded plywood 

Resin, casting 

Resin, coumarone 

FR AN Ç A I S  

P r 6 p o l w r e  

Presse 

Feuille presde; plaque pres- 
a6e 

Tampon de pression 

Matières plastiques propylè- 
nes (propènes) 

Piston de retour 

Rugosi té 

Pulpe agglomérée 

Ponçage 

Poinçon 

Matriçage 

Force du piston 

Ramie 

Huile brute 

Oxyde rouge de fer 

Cellulose régénérée 

Matières plastiques renfor- 
cées 

Renforcement amiante 

Charge renforçante 

Agent de démoulage; agent 
anti-adhérent 

Dépouiller (au cours de la 
fabrication d'un moule) 

Contrainte de fatigue en 
flexions répétées 

Contrainte répétée 

Résilience 

Ré s ine 

Résine acétonique 

Résine acrylique 

Résine allylique 

Résine amino 

Résine aniline-formaldéhyde 

Résine artificielle 

Contreplaqué a la résine 

Résine de coulée 

Résine de coumarone 

PY C C K M R  

npexnomep; $op-nomep 

npecc 

n p e c c o a a d  JIUCT ( TepcornacTa) 
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HCO/P 194 - 1969 (ACPP) - 36 - ISO/R 194-1969 (EFR) 

E N G L I S H  

Resin, cresol 

Resin, epoxy 

Resin, furan 

Resin, furfural 

Resin, melamine-formaldehyde 

Resin, natural 

Resin, oil-modified 

Resin, oil-reactive 

Resin, oil-soluble 

Resin, phenol-formaldehyde 

Resin, phenolic 

Resin pocket 

Resin, soluble 

Resin streak 

Resin, synthetic 

Resin, thermosetting 

Resin, thiourea-formaldehyde 

Resin, urea-formaldehyde 

Resin, vinyl 

Resin, xylenol 

Resite 

Res i to1 

Resol 

Restricted gate 

Retarder 

Return spring 

Reversible gel 

Rib 

Rigid plastic(s) 

Ring gate 

Rod 

Rolled laminated tube 

Rolled and moulded laminated 
section 

Rolled sheet 

Roll mill 

Rosin 

Rubber, cellular 

F R A N ç A I S  

Résine crésolique 

Résine époxyde 

Résine furanique 

Résine de furfurol 

Résine mélamine-formaldehyde 

Résine naturelle 

Résine modifiée 1 l'huile 

Résine oléo-active 

Résine oléo-soluble 

Résine phénol-formaldéhyde 

Résine phénolique 

Poche de résine 

Résine soluble 

Excès local de résine 

Résine synthétique 

Résine thermodurcissable 

Résine thiourée-fbrmaldéhyde 

Résine urée-formaldéhyde 

Résine vinylique 

Résine xylénol 

Résite 

Résitol 

Résol 

Entrée rétrécie 

Retardateur 

Ressort de rappel 

Gel réversible 

Nervure 

Plastique rigide 

Entrée annulaire 

Jonc 

Tube stratifié roulé 

Profilé stratifié roulé et 
moulé 

Feuille laminée 

Malaxeur B rouleaux 

Colophane 

Caoutchouc cellulaire 

P Y C C K H A  
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HCO/P 194 - 1969 (Amp) - 37 - lSO/R 194-1969 (EFR) 

E N G L I S H  

Rubber, expanded 

Rubber, natural 

Rubber, sponge 

Rubber, synthetic 

Rubber, vulcanized 

Runner 

Runneriess injection moulding 

Sample 

Scaly 

Scratch 

Scratch resistance 

Screen pack (in an extrusion 
or injection press) 

Screw core pin 

Screw injection moulding 

Seam welding 

Section 

Sedimentation 

Segregation (a defect) 

Seizing (of a mould) 

Self-contained press 

Self-ignition temperature 

Semi-automatic press 

Semi-rigid plastics 

Separate pot mould 

Setting time (e.g., of a glued 
joint) 

Shear strength 

Shear stress 

Shearing 

Sheathing compound 

Sheet 

Sheet die 

Sheeter line 

Sheeting 

F R A N ç A I S  

Caoutchouc mousse 

Caoutchouc 

Caoutchouc spongieux 

Elastomère de synthèse 

Caoutchouc vulcanisé 

Canna1 d'injection 

Injection sans canal 

Echantillon 

Présentant des écailles 

Rayure 

Résistance aux éraflures 

Filtre lamineur 

Broche B trou fileté 

Moulage par injection au 
moyen d'une presse 1 vis 

Soudage par joints 

Prof ilé 

Sédimentation 

Ségrégation (défaut) 

Grippage (d'un moule) 

Presse monobloc 

Température d'auto-inflanma- 
t ion 

Presse semi-automatique 

Matières plastiques semi-ri- 
gides 

Moule 1 chambre séparée 

Temps de prise (p. ex., d'un 
joint) 

Résistance au cisaillement 

Contrainte de cisaillement 

Cisaillement 

Matière de gainage pour câble 

Feuille 

Filière d'extrusion pour feuil- 
les 

Ligne de tranchage 

Feuille; feuille continue 

P Y C C K U f t  

O6paoes 

9 e m a d  

Uapama; pmxa 

Conpoïmeme vapanamm 

Ra6op CeTOIC(B 3KCTpyAepe) 
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38 - lSO/R 194-1969 (EFR) 

E N G L I S H  

Shelf life 

Shellac 

Short (a defect) 

Short moulding 

Shot 

Shot capacity 

Shrinkage 

Shrinkage block or jig 

Shut-off nozzle 

Sieve analysis 

Silicone plastics 

Single-flighted screw 

Single-impression mould 

Sink mark 

Sisal 

Size ( f o r  textiles, paper) 

Skin 

Slate flour 

Sliced film 

Sliced sheet 

Slicing machine 

Sliding joint 

Sliding punch 

Slow solvent 

Slush moulding 

Soft flow 

Softening point 

Softening range 

Soluble colorant 

Soluble resin 

Solution adhesive 

Solution polymer 

Solution polymerization 

Solvent 

Solvent resistance 

Spacer 

Spark tracking 

F R A N ç A I S  

Durée de limite de stockage 

G o m e  laque 

Moulage court (défaut) 

Moulage court 

Charge d'injection 

Capacité d'injection 

Retrait 

Conformateur 

Buse 1 obturateur 

Analyse au tamis 

Matières plastiques silicones 

Vis à un filet 

Moule I empreinte unique 

Dépression en surface 

Sisal 

Apprêt (pour textiles, papier) 

Peau, croûte 

Poudre d'ardoise 

Feuille mince tranchée 

Feuille tranchée 

Trancheuse 

Joint par glissement 

Poinçon s u r  glissière 

Solvant lent 

Moulage par embouage 

Haute fluidité 

Point de ramollissement 

Zone de ramollissement 

Colorant soluble 

Résine soluble 

Colle en solution 

Polymère en solution 

Polymérisation en solution 

Solvant 

Résistance 1 un solvant 

Butée d'espacement 

Cheminement par étincelles 

P Y C C K W A  

npexexwd CPOK x p a H e m  

m e m m  

Henonpeccoslca (ne@lcT) 

Henonpeccosrca 

nosa snparclca 

IbxcmmbHas nooa snparclca 

PacaeïHaii ycama 

FECTOBOBHaR OIIpaBKa 

cO?LJïO C 3aTBOPOM 

CXTOBO~~ a ~ m 3  
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WCO/P 194 - 1969 (AaP) - 39 - lSO/R 194-1969 (EFR) 

E N G L I S H  

s p e c i f i c  v i s c o s i t y  

Specimen 

Speed of t e s t i n g  

Spew groove (of a mould) 

Spew l i n e  

Spinning 

Spinning machine 

S p l i t  mould 

S p l i t s  (of a mould) 

Sponge rubber  

Spot welding 

Spray ( i n  i n j e c t i o n  moulding) 

Spray gun 

Spreader 

Spreading machine 

Spring e j e c t o r  

Sprue 

Sprue bush 

Sprue e j e c t o r  

Sprue-pul ler  

S t a b i l i z e r  

Stand o i l  

S t a t i c  s t r e s s  

Steam channel  

S t e a r a t e  

S t e r e o s p e c i f i c  polymerizat ion 

S t i f f  ness  

S t i f f n e s s  i n  bend 

S t i f f n e s s  i n  f l e x u r e  

S t i f f n e s s  i n  t o r s i o n  

S t i t c h  welding 

S tov ing  

S t r a i n  

S t r e s s  

S t r e s s ,  a l t e r n a t i n g  

F R A N ç A I S  

V i s c o s i t é  s p é c i f i q u e  

Eprouvet te  

V i t e s s e  d ' e s s a i  

Gorge (d 'un moule) 

J o i n t u r e  

F i l a g e  

F i l e u s e  

Moule à c o i n s  

Coins (d 'un moule) 

Caoutchouc spongieux 

Soudage p a r  p o i n t s  

Grappe (de moulage en in jec-  
t i o n )  

P i s t o l e t  5 endui re  

Enduiseuse 

Enduiseuse 

Ejec teur  1 r e s s o r t  

C a r o t t e  

Buse de c a r o t t e  

Ejec teur  de c a r o t t e  

Culot d ' i n j e c t i o n  

S t a b i l i s a n t  

S t ando 1 i e  

Cont ra in te  s t a t i q u e  

Voie à vapeur 

S t é a r a t  e 

Polymér isa t ion  s t é r é o s p é c i f i -  
que 

R i g i d i t é  

R i g i d i t é  en f l e x i o n  

R i g i d i t é  en f l e x i o n  

R i g i d i t é  en t o r s i o n  

Soudage d i s c o n t i n u  

Etuvage; après-cu isson  

Déformation 

Cont ra in te  

Cont ra in te  a l t e r n é e  

PYCCKllA 

YAeJIbHaR BR3KOCTb 

OBpasey (ans MCILuTaHMII) 
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HCO/P 194 - 1969 (AQP) - 4 0 -  ISO/R 194-1969 (EFR) 

E N G L I S H  

Stress, bearing 

Stress, compressive 

Stress crack 

Stress, dynamic 

Stress, repeated 

Stress, repeated flexural 

Stress, static 

Stress-strain curve 

Stress, tensile 

Stress, vibrating 

Stress, waved 

Striae 

Strip heating 

Stripper plate 

Stripping (of a mould) 

Stroke 

Structural unit 

Styrene plastics 

Styrene-rubber plastics 

Sulphonated oil 

Surface haze 

Surface resistance 

Surface resistivity 

Surface waviness 

Suspens ion 

Sweat out 

Swelling 

Swelling of a mould 

Swelling pressure 

Syndiotactic 

Syndiotactic polymer 

Syneresis (e.g., of a latex) 

Synthetic resin 

Synthetic resin adhesive 

F R A N ç A I S  

Contrainte de portage 

Contrainte de compression 

Fissure de contrainte 

Contrainte dynamique 

Contrainte répétée 

Contrainte de fatigue en 
flexions répétées 

Contrainte statique 

Courbe contrainte-déformation 

Contrainte de traction 

Contrainte vibratoire 

Contrainte ondulée 

Stries 

Cnauffage par ruban 

Plaque de démoulage; plaque 
de dévêtissage 

Démontage (d'un moule) 

Course 

Motif structural 

Matières plastiques styrèni- 
ques 

Matières plastiques styrène- 
caout chouc 

Huile sulfonée 

Trouble superficiel 

Résistance superficielle 

Résistivité superficielle 

Vagues superficielles 

Suspension 

Exsudation 

Gonflement 

Gonflement d'un moule 

Pression de gonflement 

Syndiotactique 

Polymère syndiotactique 

Synérèse (p. ex., d'un latex) 

Résine synthétique 

Colle synthétique 

P Y C C K W R  

Hanpffceme C M T ~  

Hanpaxexme c x a ~ m  

Tpe- non HanpmemeM 

&mt.umecKoe sianpsxexme 

i7epMomecxoe Hanprcreme 

nepxomeclcoe Hanpmeme 
~3ru6a 
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HCO/P 194 - 1969 (Amp) -41  - ISO/R 194-1969 (EFR) 

E N G L I S H  

Synthetic resin cement 

Synthetic rubber 

Syrup 

Table press 

Tacticity 

Tactic polymer 

Take-of f 

Take-up 

Talc 

Tangent of the loss angle 

Tear-propagation resistance 

Tear resistance 

Telomer 

Tensile strength 

Tensile stress 

Tensile test 

Thermal conductivity 

Thermal decomposition 

Thermal diffusivity 

Thermal expansion 

Thermoforming 

Thermoplastic (adj .) 

Thermoplastic(s), (n.) 

Thermoplastic adhesive 

Thermoplasticity 

Thermoset (n.) 

Thermosetting (adj.) 

Thermosetting adhesive 

Thermosetting resin 

Thickener 

Thinner 

Thiourea-formaldehyde resin 

Thread 

Tilting head press 

F R A N ç A I S  

Ciment synthétique 

Elastomere de synthese 

Sirop 

Table de presse 

Tacticité 

Polymère tactique 

Dispositif de tirage 

Dispositif de réception 

Talc 

Tangente de l'angle de per- 
tes; facteur de dissipation 
(tg a )  
Résistance B l'allongement 
d'une déchirure 

Résistance à la déchirure 

Télomhre 

Résistance à la traction 

Contrainte de traction 

Essai de traction 

Conductivité thermique 

Décomposition thermique 

Diffusivité thermique 

Dilatation thermique 

Thermoformage 

Thermoplastique (adj.) 

Thermoplastique (n.) 

Colle thermoplastique 

Thermoplasticité 

Thermodurci (n.) 

Thermodurcissable (adj.) 

Colle thermodurcissable 

Résine thermodurcissable 

Epaississant 

Diluant 

Résine thiourée-formaldéhyde 

Fil 

Presse à tête inclinable 

P Y C C K H R  

Pabo~mtI CTOJI npecca 

TB2CTWXHOCTb ( I I O J M M e p a )  

TaxTmecmrti n o m e p  

TRroBoe npwemoe YCTPO~~CTBO 

HmoTOWOe YCTWfiCTBO 

T a W C  

ConpoTxmeme pacnpocTpaHem 
p a 3 m  

ConpoTxmeme pa3mpy 

~POUIHOCT~ npw P a c T m e m ;  npe- 
Aen npowiocTx npw p a c T m e m  

Hanpmeme pacTnxemR 

M c m a m e  Ha pacTmeme 

TerwIOIIpoBOLlrrOCTb 

TepmmecKoe pa3~1oxeme 

TepbmTeCKaR ~~#573m 

TepmmecKoe p a c m e m e  

IkemaTmecKoe $opMosame 

T e p M o m a c T d  

TepMOIlJraCT 

T e p M o m a c T d  mefi 

TepMomacTmoCT b 

PeaxTomacT 

Tepopeammwdi 

TepopemTmwdi mefi 

TepMopemmHaR CMOJIB 

3aIyCTmT.rreJrb 

Pao6aasmemb 

moMoPesrno-@FQ(mmemaR 
moxa 

b 

npecc c 0~layp10i4 romornofi 
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HCO/P 194 - 1969 (ACPP) - 42 - lSO/R 194-1969 (EFR) 

E N G L I S H  

Toggle lever 

Toner (e.g., in paint) 

Tool r o m  

Top ejection 

Topochemical reaction 

Torpedo 

Torsion 

Tracking 

Tracking, arc 

Tracking, deposit 

Tracking, spark 

Transfer 

Transfer mould 

Transfer moulding 

Transfer pot 

Transition temperature 

Translucency 

Transparency 

Tri- or tetrafunctional 
structural unit 

Trim, to 

Trimer 

Trimming 

Tropicalization 

Tube 

Tumb 1 ing 

Turpentine 

Twisting 

Two-tone 

Type of emulsion 

Ultimate tensile strength 

Under cure 

Undercut 

Unit elongation 

Unloading valve 

F R A N ç A I S  

Genouillêre 

Toner (p. ex., en peinture) 

Atelier de moules 

Ejection par le haut 

Réaction topochimique 

Torpi 1 le 

Torsion 

Cheminement 

Cheminement d’arc 

Cheminement par dépôt conduc- 
teur 

Cheminement par étincelles 

Transfert 

Moule 1 transfert 

Moulage par transfert 

Pot de transfer 

Température de transition 

Translucidité 

Transparence 

Motif structural tri- ou te- 
tra-fonctionnel 

Ebarber 

Trimère 

Ebarbage 

Tropicalisation 

Tube 

Polissage au tonneau 

Essence de térébenthine 

Torsion 

Bicolore 

Type d’émulsion 

Tension de rupture 

Sous-cuisson 

Contre-dépouille 

Allongement unitaire 

Valve régulatrice 

P Y C C K H R  

KoaeHvaTE& p a r  

ToHep (Hanpmep, rcpacmem) 

I’biCTpyMeHTWIbHbIfh UeX 

B e w e e  mT&TIICMBame 

Tonoxmmrecxaa peaxmw 

Topneza 

Kpyseme 

06pa30same cJreaa 

npOBOlln@ MOCTXR 

CJIeA TIpOBOAR!l(eI‘O MOCTXRB 

MCKPOBO% paapsn 

rIepeAamsame qepeo m m o -  
ml2 KaHa 

Xmbeaas npecc-gawa 

jlwrbeaoe npeccosame (npecc- 
JMT be 
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HCO/P 194 - 1969 (AOP) - 43 - ISO/R 194-1969 (EFR) 

E N G L I S H  

Unsaturated polyester 

Upstroke press 

Urea-formaldehyde resin 

Urea-plastics 

Urethane plastics 

Vacuum cement 

Vacuum forming 

Varnish 

Varnished fabric 

Varnished paper 

Varnished tube 

Veneer 

Vent (of a mould) 

Vibrating stress 

Vinyl 

Vinyl acetate plastics 

Vinyl chloride plastics 

Vinylidene chloride plastics 

Vinyl resin 

Viscosity 

Viscosityldensity ratio 

Viscosity number 

Viscosity ratio 

Viscous elasticity 

Void 

Volatile matter 

Volume resistance 

Volume resistivity 

Volumetric feed 

Vulcanized fibre 

Vulcanized rubber 

Warping 

Water absorption 

Water absorption, speed of 

F R A N ç A I S  

Polyester non saturé 

Presse ascendante 

Résine urée-formaldéhyde 

Aminoplastes à base d'urée 

Matières plastiques urLthan- 
niques 

Ciment pour vide 

Formage sous vide 

Vernis 

Tissu verni 

Papier verni 

Tube verni 

Pli 

Event (d'un moule) 

Contrainte vibratoire 

Vinylique 

Matières plastiques acéto- 
v iny 1 iques 

Matières plastiques chloro- 
vinyliques 

Matières plastiques chloro- 
vinylidéniques 

Résine vinylique 

Viscosité 

Rapport viscosité/masse volu- 
mique 

Indice de viscosité 

Rapport de viscosité 

Elasticité retardée 

Poche 

Matière volatile 

Résistance transversale 

Résistivité transversale 

Alimentation volumétrique 

Fibre vulcanisée 

Caoutchouc vulcanisé 

Gauchissement 

Absorption d'eau 

Vitesse d'absorption d'eau 

P Y C C K M R  

npr?seAeHHaR BRBKOCTb 

OTHOCMTeJIbHaR B R W O C ï b  

BRBX~R (3aneA~Xe~~a~) ynpyrocïb 

WCTOTbI, WCTOTeJiOCTb 

JIe-iyme 

Gbbemoe uxeI(TpmecI(oe conpo- 
T m e m e  

YaexbHoe obemioe mempmecI(oe 
ConpoTMBJIeHMe 

G 6 a e m a ~  AOBMPOBKa 

Qu6pa 

p e ~ m a ;  ~ y m a m n o s a ~ m n 2  KWVK 

KopofLneme 

Bo~onorxowme 

C K O ~ O C T ~  Bononorxomemx 
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HCO/P 194 - 1969 (AaP) -44- ISO/R 194-1969 (EFR) 

E N G L I S H  

Water channel 

Water vapour absorption 

Waved stress 

Wear 

Weathering 

Weigh feeding 

Weight feed 

Weld 

Weld mark 

Welding 

Welding torch 

White spirit 

Window (a defect) 

Wire-insulat ing compound 

Wood, compressed 

Wood, improved 

Woodf lour 

Wrinkle (e.g., in a surface 
layer of a laminate) 

Xylenol resin 

Yield point 

F R A N ç A I S  

Voie 1 eau 

Absorption de vapeur d'eau 

Contrainte ondulée 

Usure 

Vieillissement climatique 

Alimentation pondérale 

Alimentation pondérale 

Soudure 

Marque de coulée 

Soudage 

Chalumeau 

Solvant blanc 

Clair (substantif) (défaut) 

Matière d'isolement de câbles 

Bois comprimé 

Bois amélioré 

Farine de bois 

Ride (p.  ex., de la surf ace 
d'un stratifié) 

Résine xylénique 

Seuil d'écoulement 

P Y C C K W R  

Baronornonreme 

CmpoMLlaJrbHoe Hanprrreme 

mHOC 

ATMOCQlepHOe cTapeme 

Becosarr L(OGH~OBIC~ 

BecoBaa L(03HpOBKa 

Csapo& moB 

CTKK 

CBapKa 

Csapowu ropema 

Y a k  CIMPT (narcod 6 e ~ 3 m )  

*THO (ae@em B ~naexm) 

lCa6en6~arr MDOJIIIIMOHH~R Macca 

npeccoaarraaa apesecma 

06rraropoxeHHaR apesecma 

iipesecHaR m a  

~ ~ ~ O ~ ~ ~ . M ~ C T O C T L  (Hanpmep, CJIOMC- 
Toro ruracTma) 
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HCO/P 194 - 1969 (A@P) - 45 - ISO/R 194-1969 (EFR) 

FRANçAIS 

Absorption d'eau 

Absorption d'eau, vitesse d' 

Absorption d'humidité 

Absorption de vapeur d'eau 

Accélérateur 

Accumulateur aérohydraulique 

Acétal de polyvinyle 

Acétate de cellulose 

Acétate de polyvinyle 

Acéto-butyrate de cellulose 

Adhérence de contact (entre 
f eui 1 les) 

Adhésif 

Adhésif de contact 

Adhésif durcissable 1 chaud 

Adhésif durcissable à froid 

Adhésivité 

Adjuvant pour colle 

Affaissement 

Agent anti-adhérent 

Agent anti-statique 

Agent de condensation 

Agent de démoulage 

Alcool de polyvinyle 

Alésage 

Alginate 

Alimentation 

Alimentation, buse du pot d' 

Alimentation, orifice d' 

Alimentation pondérale 

II 
ENGLISH 

Water absorption 

Speed of water absorption 

Moisture absorption 

Water vapour absorption 

Accelerator 

Air-accumulator; air bottle; 
air-hydraulic accumulator 

Poly(viny1 acetal) 

Cellulose acetate 

Poly(viny1 acetate) 

Cellulose acetate butyrate 

Blocking (of sheets) 

Adhesive; glue 

Contact adhesive 

Hot-setting adhesive 

Cold-setting adhesive 

Adhesiveness 

Additive for adhesive 

Col lapse 

Release agent 

Anti-static agent 

Condensation agent 

Release agent 

Poly(viny1 alcohol) 

Dowel hole 

Alginate 

Feed 

Feed bush 

Feed orifice 

Weight feed; weigh feeding 

PYCCKMR 

!IMTHME 
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ISO/R 194-1969 (EFR) - 46 - ClCOjP 194 - 1969 (AaP)  

F R A N ç A I S  

Alimentation volumétrique 

Allongement entre repères 

Allongement 1 la rupture 

Allongement unitaire 

Alpha cellulose 

Alvéole 

Alvéole fermé 

Alvéole ouvert 

Aminop laste 

Aminoplastes 1 base de méla- 
mine 

Aminoplastes à base d'urée 

Amorphe 

Amortissement mécanique 

Amortisseur 

Analyse au tamis 

Angle de dépouille 

Angle de pertes 

Angle de phase 

Anisotropie des stratifiés 

Antioxydant 

Apprêt (pour textiles, papier) 

Apprêt de pontage !verre tex- 
tile) 

Appui (d'un moule 

Appui, surface d' 

Après-cuisson 

Ardoise, poudre d 

Atactique 

Atelier de moules 

Bague de fermeture 

Baguette d'apport 

Barre d'éjecteur 

Basse fluidité 

Bavure 

Benzyl cellulose 

Bicolore 

E N G L I S H  

Volumetric feed 

Elongation between gauges 

Elongation at break 

Unit elongation 

Alpha-cellulose 

Cell 

Closed cell 

Open cell 

Aminoplastic 

Melamine plastics 

Urea plastics 

Amorphous 

Damping (mechanical) 

Dash pot 

Sieve analysis 

Draft angle 

Dielectric loss  angle; loss 
angle 

Dielectric phase angle; phase 
angle 

Anisotropy of laminates 

Antioxidant 

Size (for textiles, paper) 

Glass finish 

Land (of a mould) 

Land area 

After-bake; stoving 

Slate flour 

Atactic 

Tool room 

Locking ring 

Filler rod 

Ejection tie-bar 

Low flow 

Flash 

Benzyl cellulose 

Two-tone 

P Y C C K U R  
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HCO/P 194 - 1969 (ACDP) - 4 7 -  ISO/R 194-1969 (EFR) 

F R A N ç A I S  

Bleuissement 

Bois améliore 

Bois comprimé 

Bois imprégné densifié 

Bombé 

Bo s sage 

Boudinage 

Boudineuse 

Boudineuse, filière de 

Boudineuse, tête de 

Bouton 

Brillant 

Broche 

Broche d'éjecteur 

Broche P insertion ou 1 pri- 
sonnier 

Broche P trou fileté 

Broche P trou lisse 

Broyer 

Brûlé 

Bulle 

Bulle ouverte 

Buse 

Buse de carotte 

Buse 1 obturateur 

Buse de pot d'alimentation 

Butée d'éjecteur 

Butée d'espacement 

Butée de renvoi d'éjecteur 

Butyral de polyvinyle 

Cadre d'éjecteur 

Calandrage 

Calandre 

Canal d'injection 

Caoutchouc 

Caoutchouc cellulaire 

Caoutchouc chloré 

E N G L I S H  

Blueing 

Improved wood 

Compressed wood 

Compreg 

Domed 

Boss 

Extrusion 

Extruder 

Extrusion die 

Extrusion head 

Pimple 

Gloss 

Pin 

Ejector pin 

Insert pin 

Screw core pin 

Plain core pin 

Grind, to 

Burned 

Bubble 

Open bubble 

Bush 

Sprue bush 

Shut-off nozzle 

Feed bush 

Ejector pad 

Spacer 

Ejector plate return pin 

Poly(viny1 butyral) 

Ejector frame 

Calendering 

Calender 

Runner 

Natural rubber 

Cellular rubber 

Chlorinated rubber 

P Y C C K N f t  
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ISO/R 194-1969 (EFR) HCO/P 194 - 1969 (Amp) - 4 8 -  

F R A N ç A I S  

Caoutchouc mousse 

Caoutchouc spongieux 

Caoutchouc vulcanisé 

Capacité d'injection 

Carboxyméthyl cellulose 

Carotte 

Carotte, buse de 

Caséine 

Catalyseur 

Catalyseur chimique 

Catalyseur physique 

Cavité (d'un moule) 

Cellule 

Cellulose 

Cellulose, acétate de 

Cellulose, acéto-butyrate de 

Cellulose, alpha 

Cellulose, benzyl 

Cellulose, ester de 

Cellulose, éther de 

Cellulose, éthy1 

Cellulose, nitrate de 

Cellulose, propionate de 

Cellulose régénérée 

Chaîne, longueur de 

Chaîne moléculaire linéaire 

Chalumeau 

Chambre de chargement 

Charge (matière de charge) 

Charge (de matière à mouler) 

Charge d'injection 

Charge renforçante 

Chargeur d'empreinte 

Châssis 

Chauffage haute fréquence 

Chauffage par jaquette élec- 
trique 

Chauffage par pertes diélec- 
triques 

E N G L I S H  

Expanded rubber 

Sponge rubber 

Vulcanized rubber 

Shot capacity 

Cellulose, carboxymethyl 

Sprue 

Sprue bush 

Casein 

Catalyst 

Chemical catalyst 

Physical catalyst 

Cavity (of a mould) 

Closed cell 

Cellulose 

Cellulose acetate 

Cellulose acetate butyrate 

Alpha-cellulose 

Benzyl cellulose 

Cellulose ester 

Cellulose ether 

Ethyl cellulose 

Cellulose nitrate 

Cellulose propionate 

Cellulose, regenerated 

Chain length 

Linear molecular chain 

Welding torch 

Loading chamber 

Filler 

Charge 

Shot 

Reinforcing filler 

Loading tray 

Chase; frame; bolster 

High-frequency heating 

Electric blanket heating 

Dielectric-loss heating 

P Y C C K H R  
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- UCO/P 194 - 1969 (AaP) 49 - ISO/R 194-1969 (EFR) 

F R A N ç A I S  

Chauffage par ruban 

Cheminement 

Cheminement d'arc 

Cheminement par dépôt conduc- 
teur 

Cheminement par étincelles 

Chloroprène 

Chlorure acétate de polyvinyle 

Chlorure de polyvinyle 

Chlorure de polyvinylidène 

Ciment 

Ciment phénolique 

Ciment de scellement pour lam- 
pe 

Ciment synthétique 

Ciment pour vide 

Cisaillement 

Clair (substantif) (défaut) 

C 1 ivage 

Cloque 

Co agu 1 at i on 

Coins (d'un moule) 

Collage 

Colle 

Colle de contact 

Colle durcissable à chaud 

Colle durcissable 1 froid 

Colle en emulsion 

Colle en feuille 

Colle pour joints 

Colle de mélange 

Colle de placage 

Colle en poudre 

Colle en solution 

Colle synthétique 

Colle thermodurcissable 

Colle thermoplastique 

Collier chauffant 

E N G L I S H  

Strip heating 

Tracking 

Arc tracking 

Deposit tracking 

Spark tracking 

Chloroprene 

Poly(viny1 chloride acetate) 
poly(viny1 chloride CO vinyl 
acetate) 

Poly(viny1 chloride) 

Poly(viny1idene chloride) 

Cement 

Phenolic cement 

Lamp-capping cement 

Synthetic resin cement 

Vacuum cement 

Shearing 

Window (a defect) 

Cleavage 

Blister 

Coagulation 

Splits (of a mould) 

Glueing 

Adhesive; glue 

Contact adhesive 

Hot-setting adhesive 

Cold-setting adhesive 

Emulsion adhesive 

Film ahdesive 

Edge-jointing adhesive 

Mixed adhesive 

Plywood adhesive 

Powder adhesive 

Solution adhesive 

Synthetic resin adhesive 

Thermosetting adhesive 

Thermoplastic adhesive 

Heater band 

P Y C C K U R  

... 
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ISO/R 194-1969 (EFR) UCO/P 194 - 1969 (AaP) - 50-  

F R A N ç A I S  

Col lure 

Colonne (p. ex., de presse) 

Colophane 

Co lorant 

Colorant insoluble 

Colorant soluble 

Compatibilité (p. ex., d'un 
plastifiant et d'une résine) 

Condensation 

Conductivité thermique 

Conformateur 

Congé 

Connecteur 

Consistance 

Constante diélectrique 

Contrainte 

Contrainte alternée 

Contrainte de cisaillement 

Contrainte de compression 

Contrainte dynamique 

Contrainte de fatigue en 
flexions répétées 

Contrainte ondulée 

Contrainte de portage 

Contrainte répétée 

Contrainte au seuil conven- 
tionnel d'écoulement (p. ex., 
0,lO X )  

Contrainte statique 

Contrainte de traction 

Contrainte vibratoire 

Contre-dépouille 

Contreplaqué 

Contreplaqué 1 la résine 

Copolycondensation 

Copolymère 

Copolymère bloc 

Copolymère séquence 

Copolymérisation 

Copolymérisation bloc 

E N G L I S H  

Glue line; bond 

Column (e.g., of a press) 

Rosin; colophony 

Colorant 

Insoluble colorant; pipent 

Soluble colorant 

Compatibility (e.g., of a plas- 
ticizer and a resin) 

Condensation 

Thermal conductivity 

Shrinkage block or jig 

Fillet 

Connect or 

Consistency 

Dielectric constant; per- 
mittivity 

Stress 

Alternating stress 

Shear stress 

Compressive stress 

Dynamic stress 

Repeated flexural stress 

Waved stress 

Bearing stress 

Repeated stress 

Offset yield stress (e.g., 
0 , lO  per cent) 

Static press 

Tensile stress 

Vibrating stress 

Undercut; counter-draft 

Plywood 

Resin-bonded plywood 

Copolycondensation 

Copolymer 

Block copolymer 

Block copolymer 

Copolymerization 

Block copolymerization 

P Y C C K H R  

FlanpsrxeHHe 

TIepeMeHHoe Hanpsrxeme 

Hanpsrxeme enBrna (cpesa) 

Hanpmeme c x a ~ m  

DmammecKoe Hanprrxeme 

IIepMomecKoe Hanpsrxeme ~ 3 r ~ 6 a  

Cmycon,qaJrbHoe Hanpnxeme 

Hanpffxeme CMRTMR 

IIepnomecltoe HanpsrxeHMe 

npeAeJI IIpOIIOpWOHaJIbHOCTM (Ha- 
npmep, 0,10%) 

CTaTmecKoe HanpsrxeHMe 

Hanpmeme pacTRxem 

Hanpmeme B M 6 p a W  

IIoayyTpeme 

QaBepa 

Qaxepa, CmeeHHas CMOJIO~ 

COnOJMltOHAeHCarWr 

C o n m e p  

EJioK-conomep 

MoK-conomep 

C o n o ~ ~ ~ e p m a m  

Lnolr-cono~~~epmam 
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ISOfR 194-1969 (EFR) - 5 1  - HCO/P 194 - 1969 ( A a P )  

F R A N ç A I S  

Copolymérisation avec réticu- 
lation 

Copolymerisation séquence 

Corps apparent 

Corps étranger 

Corrosion 

Coton, flocon de 

Coton, linters de 

Coulée 

Coupe d'un stratifié 

Courbe charge-flèche 

Courbe contrainte-déformation 

Course 

Craquelure 

Cratère 

Crémage 

Crésol 

Crin 

Croûte 

Cuisson, temps de 

Culot d'injection 

Cycle automatique 

Cycle de moulage 

Cylindre 

Cylindre de calandre 

Décarotter 

Décharge disruptive 

Decoloration 

Décomposition thermique 

Déformation 

Déformation sous charge 

Déformation à chaud 

Déformation élastique 

Déformation non élastique 

Déformation plastique 

Dégazage 

E N G L I S H  

Copolymerization w i t h  cross- 
linking 

Block copolymerization 

False body 

Foreign matter 

Corrosion 

Cotton flock 

Cotton linters 

Casting 

Cut-layers of a laminate 

Load-deflection curve 

Stress-strain curve 

Stroke 

Crack; crazing 

Crater 

Creaming 

Cresol 

Bristle 

Skin 

Curing time 

Anchor; sprue-puller 

Automatic cycle 

Moulding cycle 

Cylinder 

Bowl (of a calender) 

De-gate, to 

Breakdown (of a dielectric) 

Colour fading 

Thermal decomposition 

Strain 

Deformation under load 

Heat distortion 

Elastic deformation 

Plastic yield 

Plastic deformation 

Breathing 

P Y C C K H R  

OTCTOE 
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ISO/R 194-1969 (EFR) HCO/P 194 - 1969 (AOP) - 5 2 -  

F R A N ç A I S  

Dégradation 

Dégradation de couleur 

Degré de polymérisation 

Démontage (d'un moule) 

Dépouille 

Dépouille, angle de 

Dépouille, contre- 

Dépouiller (du cours de -1 fa- 
brication d'un moule) 

Dépression en surface 

Déshydratation 

Détérioration 

Diaphragme 

Diatomée, terre de 

Diélectrique 

Diffus ion 

Diffusion de la lumière 

Diffusivité thermique 

Dilatation linéaire 

Dilatation thermique 

Diluant 

Dimère 

Direction de la largeur 

Direction de la longueur 

Discoloration (p. ex., jaunis- 
sement, changement de couleur) 

Dispersion 

Dispersion macromoléculaire 

Dispositif de réception 

Dispositif de tirage 

Disque de feutre 

Distortion optique 

Douille 

Ductilité 

Durcissement à froid 

Durcisseur 

Durée limite de stockage 

Dureté 

Ebarbage 

E N G L I S H  

Degradation 

Colour fading 

Degree of polymerization 

Stripping (of a mould) 

Draft; draw 

Draft angle 

Under-cut; counter-draft 

Relieve, to (in mould des I 

Sink mark 

Dehydration 

Deterioration 

Baffle 

Diatomaceous earth 

Dielectric 

Diffusion 

Diffusion of light 

Thermal diffusivity 

Linear expansion 

Thermal expansion 

Th inner 

Dimer 

Crosswise 

Lengthwise 

Discolouration 

Dispersion 

Macromolecular dispersion 

Take-up 

Take-of f 

Bob; felt polishing disc 

Optical distortion 

Dowel bush 

Ducti 1 i ty 

Cold setting 

Hardener 

Shelf life 

Hardness 

Trirmning 

n 

P Y C C K W n  

mm3m 
CseTopaccemame 

TepmYecKan m$1&~3m 

JImehoe pacmpeme 

Tepmecxoe pacmMpeme 

Pa3 Basmea b 

m e p  

ncnepeuoe Hanparneme 

npcAoxbHoe HanparneHHe 

I?s~e~e~ne yBeTa 

TBepAOCTb 

3amCTKa 
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HCO/P 194 - 1969 (ACDP) - 53 - ISO/R 194-1969 (EFR) 

F R A N ç A I S  

Ebarber 

E c a r t  permanent 

E c h a n t i l l o n  

Eff lorescence  

E j e c t e u r  

E j e c t e u r ,  b a r r e  d '  

E j e c t e u r ,  broche d '  

E j e c t e u r ,  bu tée  d '  

E j e c t e u r ,  bu tée  de renvoi  d '  

E j e c t e u r ,  cadre  d '  

E j e c t e u r  de c a r o t t e  

E j e c t e u r ,  guide du cadre  d '  

E j e c t e u r ,  p i s t o n  

E j e c t e u r ,  p l a t e a u  

Ejec teur  à r e s s o r t  

E j e c t e u r ,  t r a c e  d '  

E j e c t e u r ,  t r a v e r s e  d '  

E j e c t  ion 

Ejec t ion  automatique 

E j e c t i o n  p a r  le fond 

Ejec t ion  par  l e  haut  

E j e c t i o n  à l a  main 

E j e c t i o n ,  p i s t o n  d '  

E j e c t i o n ,  p l a t e a u  d '  

E l a s t i c i t é  

E l a s t i c i t é ,  haute  

E l a s t i c i t é  r e t a r d é e  

Elastomère 

Elastomère de synthèse  

E l e c t r o c â b l e r i e  

Emboutissage 

Emporte-pièce 

Empreinte (d'un moule) 

Emulsion 

Emulsion, i n v e r s i o n  du type  d '  

E N G L I S H  

T r i m ,  t o  

Permanent set 

Sample 

Bloom 

E j e c t o r  

E j e c t i o n  t ie -bar  

E j e c t o r  p i n  

E j e c t o r  pad 

E j e c t o r  p l a t e  r e t u r n  p i n  

E j e c t o r  frame 

Sprue e j e c t o r  

E j e c t o r  frame guide 

E j e c t i o n  ram 

E j e c t i o n  p l a t e  

Spring e j e c t o r  

E j e c t o r  p i n  mark 

E j e c t i o n  connect ing b a r  

E j e c t  i o n  

Automatic e j e c t i o n  

Bottom e j e c t i o n  

Top e j e c t i o n  

Hand e j e c t i o n  

E j e c t i o n  ram 

E j e c t i o n  p l a t e  

E l a s t i c i t y  

High e l a s t i c i t y  

Viscous e l a s t i c i t y  

E l a s  tomer 

S y n t h e t i c  rubber  

E l e c t r i c  c a b l e  manufacture 

Drawing 

Die ( t o  c u t  specimens) 

Impression (of a mould) 

Emu1 s ion  

Phase r e v e r s a l  of emulsion 

P Y C C K H A  

3 a m l u a T  b 

EwTaJImlBaTejrb 

BO3BPaTHaR KOJIOHIW 

YIIpyrOCT b 

Brcolcan nxacTm~iocTL 
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HCOjP 194 - 1969 (AaP)  - 54 - ISO/R 194-1969 (EFR) 

F R A N ç A I S  

Emulsion, type d' 

Emulsionnant 

Emulsionnement 

Emulsionnement, travail d' 

Enduction 

Enduiseuse 

Enrobage des fils et câbles 

Ensemble des strates 

Entrée 

Entrée annulaire 

Entrée capillaire 

Entrée directe 

Entrée en éventail 

Entrée rétrécie 

Entrées multiples 

Epaissir (donner du corps) 

Epaississant 

Eprouvette 

Essai de pliage I froid 

Essai de traction 

Essais climatiques 

Essence de térébenthine 

Ester acrylique 

Ester allylique 

Ester de cellulose 

Etat A 

Etat B 

Etat C 

Ethanol 

Ether de cellulose 

Ethyl cellulose 

Etuvage 

Event (d'un moule) 

Excès local de résine 

Exsudation 

Exsudation de lubrifiant 

Exsudation ou migration d'un 
colorant 

E N G L I S H  

Type of emulsion 

Emulsifier 

Emulsification 

Emulsification work 

Coating 

Spreading machine; spreader 

Coating of wires and cables 

Lay-up (n) 

Gate 

Ring gate 

Pin-point gate 

Direct gate 

Fan gate 

Restricted gate 

Multi-gating 

Body, to 

Thickener 

Specimen 

Cold-bend test 

Tensile test 

Artificial weathering 

Turpentine; gum spirit of 
turpentine 

Acrylic ester 

Ally1 ester 

Cellulose ester 

A-stage 

B-stage 

C-stage 

Et hano 1 

Cellulose ether 

ethyl cellulose 

Stoving; after-bake 

Vent (of a mould) 

Resin streak 

Exudation; sweat out 

Lubricant exudation; lubricant 
bloom 

Colour bleeding 

P Y C C K U t r  
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ISO/R 194-1969 (EFR) ncop 194 - 1969 (ACDP) - 55  - 

. 

I 
F R A N ç A I S  

Extendeur 

Extensibilité 

Extracteur 

Extraction 

Extrusion 

Extrusion adiabatique 

Fabrication 

Facteur de contraction 

Facteur de dissipation (tg 6 )  

Facteur d'entaille 

Facteur de pertes diélectri- 
ques (tg 6) 

Facteur de puissance 

Farinage en surface 

Farine de bois 

Fermeture par gravité 

Feuille 

Feuille calandrée 

Feuille continue 

Feuille décorative 

Feuille extrudée 

Feuille grainée 

Feuille laminée 

Feuille mince 

Feuille mince coulée 

Feuille mince tranchée 

Feuilles obtenues en continu 

Feuille postformable 

Feuille pressée 

Feuille stratifiée 

Feuille tranchée 

Feutre, disque de 

Fibre de verre 

Fibre vulcanisée 

Fil 

E N G L I S H  

Extender 

Extensibility 

Extractor 

Extraction 

Extrusion 

Adiabatic extrusion 

Fabricating 

Bulk factor 

Dissipation factor (tg 6 )  ; 
tangent of loss angle 

Notch factor 

Dielectric dissipation fact- 
or; loss factor (tg 6 )  

Power factor 

Chalking 

Woodf lour 

Gravity closing 

Sheet 

Calendered sheeting 

Sheeting 

Decorative sheet 

Extruded sheet; extruded 
sheeting 

Embossed sheet 

Rolled sheet; calendered sheet 

Film 

Cast film 

Sliced film 

Continuous sheeting 

Postforming sheet 

Pressed sheet 

Laminated film 

Sliced sheet 

Bob; flet polishing 

Glass fibre 

Vulcanized fibre 

Thread 

sc 

P Y C C K W R  
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- HCOjP 194 - 1969 (Amp) 56 - ISO/R 194-1969 (EFR) 

F R A N ç A I S  

F i l a g e  

F i l e u s e  

F i l e t  moulé 

F i l i è r e  (d 'une boudineuse)  

F i l i è r e  d ' e x t r u s i o n  pour 
f e u i  1 l e s  

F i l t r e  lamineur 

F ines  (d 'une m a t i è r e  2 mouler 

F i n i s s a g e  

F i s s u r e  de c o n t r a i n t e  

Flan 

Flèche 

F l e x i b i l i t é  

Flocon de coton 

F l o c u l a t i o n  (p. ex . ,  d 'une 
ému1 s ion)  

Fluage 

Fluage à f r o i d  

F lu ide  hydraul ique 

F l u i d i t é  

F l u i d i t é ,  basse  

F l u i d i t é ,  haute  

F o n c t i o n n a l i t é  

Forçage 

Force de fermeture (d'une 
p r e s s e )  

Force du p i s t o n  

Formage 

Formage 1 chaud 

Formage d 'un f l a n  

Formage, p r e s s i o n  de 

Formage, température  de 

Formage sous v i d e  

Formal de polyvinyle  

Forme 

F r e t t e  

Gauchissement 

Gaufrage 

E N G L I S H  

Spinning 

Spinning machine 

Moulded thread  

Die (of  an e x t r u d e r )  

Sheet  d i e  

Screen pack ( i n  an e x t r u s i o n  
or i n j e c t i o n  p r e s s )  

F ines  (of a moulding m a t e r i a l )  

F i n i s h i n g  

S t r e s s  c rack  

Blank 

D e f l e c t i o n  

F l e x i b i l i t y  

Cot ton f l o c k  

Breaking ( e . g . ,  of an emul- 
s ion)  

Creep 

Cold f low 

Hydraul ic  medium 

Flow 

Low f low 

High flow; s o f t  flow 

F u n c t i o n a l i t y  

Hobbing 

Mould clamping f o r c e  

Ram f o r c e  

Forming 

Heat forming 

Forming of a blank 

Forming p r e s s u r e  

Forming temperature  

Vacuum forming 

Poly(viny1 formal)  

Form 

Frame; chase ;  b o l s t e r  

Warping 

Embossing 

P Y C C K H R  

HaBop CeTOK(B 3KCTpyRepe) 
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WCO/P 194 - 1969 (AaP) - 57- ISO/R 194-1969 (EFR) 

F R A N ç A I S  

Gel 

Gel irréversible 

Gel réversible 

Gelée 

Gelification 

Gélification. temps de 

Genouillère 

Givrage 

Gomme ester 

Gome laque 

Gonflement 

Gonflement d'un moule 

Gorge (d'un moule) 

Goujon de guidage 

Grainage 

Granulateur 

Granulé 

Granulés 

Granulométrie 

Grappe (de moulage en injec- 
tion) 

Gravure 

Grille 

Grippage (d'un moule) 

Guide du cadre d'éjecteur 

Haut polymère 

Haute élasticité 

Haute fluidité 

Homopolymère 

Huile brute 

Huile cuite 

Huile non siccative 

Huile siccative 

Huile soufflée 

Huile sulfonée 

E N G L I S H  

Gel 

Irreversible gel 

Reversible gel 

Jelly 

Gelation 

Gel time 

Toggle lever 

Frosting 

Ester gum 

Shellac 

Swelling 

Swelling of a mould 

Spew groove (of a mould) 

Guide-pin; dowel-pin 

Embossing 

Granulator 

Granule 

Granulates 

Particle size analysis 

Biscuit; spray (in injection 
moulding) 

Engraving 

Breaker plate 

Seizing (of a mould) 

Ejector frame guide 

High polymer 

High elasticity 

High flow; soft flow 

Homopolymer 

Raw oil; crude oil 

Boiled oil 

Non-drying oil 

Drying oil 

Blown oil 

Sulphonated oil 

P Y C C K U R  

Bsrcoltonomep 

mCOKaR 3S8CTUWIOCTb 

BsrcoKaA TeqwecTb 

roMonomep 

Carpoe mcao  

Bapexoe M ~ C J I O  

He8srcuxamee Macao 

Bsrarwonree Macao 

npwyToe MacJlo 

CyJIbdcrposaRHoe Macao 
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- HCO/P 194 - 1969 (AaP)  58 - ISO/R 194-1969 (EFR) 

F R A N ç A I S  

Ignifugation 

Imprégnation 

Imprégneuse 

Incurvé (p. ex., surface) 

Indice d’acide 

Indice de fluidité au gobele 

Indice limite de viscosité 

Indice logarithmique de visco- 
sité 

Indice de pertes (E tg 6 )  

Indice de viscosité 

Inertie chimique 

Infiltration (p. ex., de colle) 

Inflammabilité 

Inhibiteur 

Ininflammabilité 

Injection 

Injection sans canal 

Injection, capacité d’ 

Injection, moulage par 

Injection, piston d’ 

Injection, pot d’ 

Injection, pression d’ 

Intensifieur 

Inversion du type d’émulsion 

Isobutylène 

Isolant électrique 

I s omè r e 

Isoprène 

Isotact ique 

Jaquette électrique, chauffage 
Par 

Jauge conformatrice 

Joint 

Joint par glissement 

Joint par rapprochement 

E N G L I S H  

Fireproofing 

Impregnation 

Impregnating machine; impre- 
gnator 

Dished (e.g., surface) 

Acid value 

Cup flow figure 

Limiting viscosity number 

Logarithmic viscosity number 

Loss index (E tg 6 )  

Viscosity number 

Chemical inertness 

Bleed through (e.g., of an 
adhesive) 

Flammability 

Inhibitor 

Nonflammability 

Injection 

Runner less inj ect ion moulding 

Shot capacity 

Inject ion moulding 

Injection ram 

Injection cylinder 

Injection pressure 

Intensifier 

Phase reversal of emulsion 

Isobutylene 

Insulator 

Isomer 

I sopr ene 

Isotactic 

Electric blanket heating 

Cooling jig; cooling fixture 

Bond 

Sliding joint 

Closing joint 

P Y C C K U f l  

npx.aame OrHeCTOikOCTI4; orHe-  
CTOkOCT 6 

IIpomKa 

IIpomowiarr m m m a ;  ~~OILKTO~I- 
HaE Bama 

BorxyTaR (HaIIpHMep, IIOBepxHOCTb) 

KMCJIOTHOe W C X O  

Bpem 3 a m m  npecc-$upmi 
CTmaHa 
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ISO/R 194-1969 (EFR) kiCO/P 194 - 1969 (ACDP) - 5 9 -  

F R A N ç A I S  

Jointement, surface de 

Jointure 

Jonc 

Jonc moulé 

Jonc usiné 

Kaolin 

Kérosène 

Laminage 

Laque 

Latex 

Liaison 

Liant 

Ligne de coulée 

Ligne d’écoulement 

Ligne de joint 

Ligne de tranchage 

Lignine 

Limite de fatigue 

Linters de coton 

Longueur de chaîne 

Lubrifiant 

Macromolécule 

Macromolécule linéaire 

Magnésie 

Maille 

Malaxeur 

Malaxeur à rouleaux 

Mandrin 

Manteau de moule 

Marbrure 

Marque (défaut) 

Marque de chaulage 

Marque de coulée 

Marque de moule 

Marque de plateau 

E N G L I S H  

Mating surface 

Flash line; spew line 

Rod 

Moulded rod 

Machined rod 

Kaolin; china clay 

Kerosine 

Calendering (to reduce thick- 
ness) 

Lake 

Latex 

Bond 

Binder 

Flow line 

Flow line 

Mould seam (parting line); 
parting line (of a mould) 

Sheeter line 

Lignin 

Fatigue limit 

Cotton linters 

Chain length 

Lubricant 

Macromolecule 

Linear macromolecule 

Magnesia 

Mesh 

Kneader 

Roll mill 

Mandrel 

Chase; frame; bolster 

Mottle 

Mark (fault or defect) 

Chalk mark (on a laminate) 

Weld mark 

Mould mark 

Plate mark 

P Y C C K W n  

cXe&bI CTPOIBICM 

JImm 

npexen ~CT~JIOCTM 

xJIomoBbrG m T e p  

.D,mma q e m  

C~anlca 

MaxpoMonerCyna 

JImePsrasi MmpoMoneqxa 

Mar~eom 

Mem (WWIO OTBePCTd Ha L w h )  

MecmbHaR Mamma; Mecmenb 

Ba3 bIOI 

AOPH 

O60ha 

MP~MOPMCTOCT~ 

ae@erx (Ha nonem) 

?hpmposrca M ~ J I O M  (Ha CJIOMCTOM 
macTme ) 

C m  

OTnpeccoBamioe m e k o  

OTnesaTm XeQlerxoB ILaMTIJ 
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MCO/P 194 - 1969 (AaP) - 6 0 -  ISO/R 194-1969 (EFR) 

F R A N ç A I S  

Marque de surchauffe 

Masse moléculaire 

Masse volumique apparente 

Matière de charge 

Matière étrangère 

Matière pour extrusion 

Matière fibreuse de moulage 

Matière de gainage pour câbles 

Matière d'isolement de câbles 

Matière de moulage par com- 
press ion 

Matière de moulage par injec- 
t ion 

Matière 1 mouler 

Matière à mouler 1 charge 
textile 

Matière plastique 

Matière de revêtement 

Matières plastiques acétali- 
ques 

Matières plastiques acéto- 
vinyliques 

Matières plastiques acryliques 

Matières plastiques à base 
d'acrylonitrile butadiène- 
styrène 

Hatières plastiques alkydes 

Matières plastiques all'yliques 

Natières plastiques alvéolai- 
res 

Matières plastiques à alvéoles 
fermés 

Matières plastiques à alvéoles 
ouverts 

Matières plastiques cellulaires 

Matières plastiques cellulosi- 
ques 

Matières plastiques chlorofluo- 
rocarbonées 

Matières plastiques chlorofluo- 
rohydrocarbonées 

Matières plastiques chloro- 
vinylidéniques 

Matières plastiques chloro- 
vinyliques 

Matières plastiques époxydiques 

E N G L I S H  

Heat mark 

Molecular weight 

Powder density 

Filler 

Foreign matter 

Extrusion material 

Fibre-filled moulding mater- 
ial 

Sheathing compound 

Wire-insulating compound 

Compression moulding material 

Injection moulding material 

Moulding material; moulding 
compound 

Fabric-filled moulding mater- 
ial 

Plastic(s) (n.) 

Coating compound 

Acetal plastics 

Vinyl acetate plastics 

Acrylic plastics 

Acrylonitrile-butadiene 
styrene plastics 

Alkyd plastics 

Ally1 plastics 

Cellular plastics 

Closed-cell cellular plastics 

Open-cell cellular plastics 

Closed-cell cellular plastics 

Cellulosic plastics 

Chlorofluorocarbon plastics 

Chlorofluorohydrocarbon plas- 
tics 

Vinylidene chloride plastics 

Vinyl chloride plastics 

Epoxy plastics 

P Y C C K H n  

KaBenma53 maHroBaR Macca 

Ka6e~1b~aR M~OJIRI~IORH~R Macca 

IIpeccoBowiaR Macca 

IZlracTMacca 
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- 
HCO/P 194 - 1969 (AaP)  61 - ISO/R 194-1969 (EFR) 

F R A N ç A I S  

Matières plastiques esteriques 

Matières plastiques éthyléni- 
ques 

Matières plastiques expansi- 
bles 

Matières plastiques flexibles 

Matières plastiques fluorées 

Matières plastiques fluorocar- 
bonées 

Matières plastiques fluorohy- 
drocarbonées 

Matières plastiques furanni- 
ques 

Matières plastiques hydrocar- 
bonées 

Matières plastiques à base 
d'isocyanate 

Matières plastiques B base de 
lignine 

Matières plastiques non rigi- 
des 
Matières plastiques oléfini- 

ques 
Matières plastiques poly(acC- 
tates de vinyle) 

Matières plastiques polyacry- 
liques 

Matières plastiques polyami- 
digues 

Matières plastiques polycar- 
bonates 

Matières plastiques poly(ch1o- 
rures de vinyle) 

Matières plastiques poly(ch1o- 
rures de vinylidène) 

Matières plastiques polyestk- 
riques 

Matières plastiques polyéthy- 
léniques 

Matières plastiques poly(mé- 
thacrylates de méthyle) 

Matières plastiques polyolé- 
f iniques 

Matières plastiques polyoxy- 
méthylènes 

Matières plastiques polypropy- 
lènes 

Matières plastiques polysty- 
rènes 

Matières plastiques poreuses 

Matières plastiques propylè- 
ne s 

E N G L I S H  

Ester plastics 

Ethylene plastics 

Expandable plastics 

Flexible plastics 

Fluoroplastics 

Fluorocarbon plastics 

Fluorohydrocarbon plastics 

Furan plastics 

Hydrocarbon plastics 

Isocyanate plastics 

Lignin plastics 

Non-rigid plastics 

Olefin plastics 

Poly(viny1 acetate) plastics 

Polyacrylic plastics 

Polyamide plastics 

Polycarbonate plastics 

Poly(viny1 chloride) plastics 

Poly(viny1idene chloride) 
plastics 

Polyester plastics 

Polyethylene plastics 

Poly(methy1 methacrylate) 
plastics 

Polyolefin plastics 

Polyoxymethylene plastics 

Polypropylene plastics 

Polystyrene plastics 

Open-cell cellular plastics 

Propylene plastics 

P Y C C K H R  

HexecT& m a c T m  

One8miome m a c T m  

TIomoxcmeTmeHoae m a c T m  

TIormponmeHoae m a m m  

noJMcTMpoJIbme NIaCTm 
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ISO/R 194-1969 (EFR) MCO/P 194 - 1969 (Amp) - 62  - 

F R A N ç A I S  

Matières plastiques renforcées 

Matières plastiques renforcées 
1 la fibre de verre 

Matières plastiques rigides 

Matières plastiques semi-rigi- 
des 

Matières plastiques silicones 

Matières plastiques styrène- 
caoutchouc 

Matières plastiques styréni- 
ques 

Matières plastiques uréthan- 
niques 

Matière volatile 

Matriçage 

Matrice 

Matrice fixe 

Mélangeur 

Mer 

Metallisation 

Métastable 

Méthanol 

Méthyl cellulose 

Mica 

Migration ou exsudation d'un 
colorant 

Migration (p. ex., d'un plas- 
tif i ant ) 

Module en cisaillement 

Module en compression 

Module d'élasticité 

Module en flexion 

Module en torsion 

Module en traction 

Monofilament 

Plonomère 

Motif structural 

Motif structural bifonction- 
ne1 (d'un polymère) 

Motif structural tri- ou tetra- 
fonctionnel 

Mou 1 age 

E N G L I S H  

Reinforced plastics 

Glass fibre reinforced plas- 
tics 

Rigid plastics 

Semi-rigid plastics 

Silicone plastics 

Styrene-rubber plastics 

Styrene plastics 

Urethane plastics 

Volatile matter 

Punching 

Force 

Fixed plate 

Mixer 

Mer 

Metallizing 

Metastable 

Methanol 

Methyl cellulose; Cellulose, 
methyl 

Mica 

Colour bleeding 

Migration (e.g., of a plast- 
icizer) 

Modulus in shear 

Modulus in compression 

Modulus of elasticity 

Modulus in flexure 

Modulus in torsion 

Modulus in tension 

Monofilament 

Monomer 

Structural unit 

Bifunctional structural unit 
(of a polymer) 

Tri- o r  tetrafunctional struc- 
tural unit 

Moulding (process) 

PYCCKHfl 

ApmpoBaHwrtt IUIBCTMK 

CTemoIUIacTm 

Cmna 

Emmyname rpacmenff 
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ISO/R 194-1969 (EFR) HCO/P 194 - 1969 (AeP) - 63 - 

E N G L I S H  P Y C C K H n  F R A N ç A I S  

Moulage basse pression 

Moulage centrifuge 

Moulage par compression 

Moulage par la coulée 

Moulage court 

Moulage, cycle de 

Moulage par embouage 

Moulage 1 froid 

Moulage par injection 

Moulage par injection au 
moyen d'une presse 1 vis 

Moulage postformé 

Moulage, pression de 

Moulage au sac 

Moulage stratifié 

Moulage, temps de 

Moulage par transfert 

Moule 

Moule à canaux chauffés 

Moule à chambre séparée 

Moule à coins 

Moule à compression 

Moule à échappement 

Moule 1 empreintes différentes 

Moule 1 empreintes mobiles 

Moule 1 empreinte unique 

Moule à injection 

Moule à main 

Moule à plusieurs empreintes 

Moule positif 

Moule par soufflage 

Moule 1 transfert 

Moule 1 voies calorifères (ou 
à canaux de refroidissement) 

Moulée 

Moulin 1 colloïdes 

Low-pressure moulding 

Centrifugal moulding 

Compression moulding 

Cast moulding 

Short moulding 

Moulding cycle 

Slush moulding 

Cold moulding 

In j ec t i on moulding 

Screw injection moulding 

Postformed moulding 

Moulding pressure 

Bag moulding 

Laminated moulding; moulded 
laminate 

Moulding time 

Transfer moulding 

Mould (n.) 

Hot-runner mould 

Separate pot mould 

Split mould 

Compress ion mou Id 

Flash mould 

Composite mould 

Bar mould 

Single-impression mould 

Injection mould 

Hand mould 

Gang mould; multi-cavity mould 

Positive mould 

Blowing mould 

Transfer mould 

Cored mould (for fluid cir- 
culation) 

Lift (a set of mouldings) 

Colloid mill 

npeccosame n p ~  ~ ~ K O M  a a a a e m  

UeHTpo6eXHOe @POBaRMe 

npeccosame (npmoe) 

OTJIXBKa 

fleAOnPCCOBK8 

IJma npeccosamm 

CoptaosaRMe n o m  ~3.4eJrvdt 

XoroLproe npeccosame 

JImbe nofi ZamemeM 

meKoBoe (sepssmoe) m~ IIOA 

AamemeM 

kbaeme, noqyqemoe nocrew- 
quM @wonameM 

YnerbHoe n a m e m e  W p M o s a m  

npeccosame MemKoM 

CaozcToe npecc-z3~e~r~e 

Bpem BbIAepm 

JIzTbesoe npeccosame (npecc- 
JMT be ) 

Ilpecc-@pMa 

@opMa c 06orpesaemcm JIMTHHK~MM 

I l p e c c - m  CO cneMwnll TmxeM 

npecc-@pMa c pame~~ofi May- 
pwefi 

Ilpecc-@pa .~JIR.  npmoro npecco- 
Barn 
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- 
HCOjP 194 - 1969 (AaP) 64 - ISO/R 194-1969 (EFR) 

F R A N ç A I S  

Mouli s t e 

Nervure 

Nez (p. e x . ,  d 'un  pot  d ' in -  
j e c t i o n  

N i t r a t e  de c e l l u l o s e  

Novolaque 

Objet moulé 

Obturateur  de buse 

Oei l  de poisson (défaut )  

Oligomère 

Organo s o 1 

O r i f i c e  d ' a l i m e n t a t i o n  

Ouverture ( d i s t a n c e  e n t r e  l e s  
p la teaux  d 'une presse)  

Oxyde rouge de f e r  

Panneau 

Panneau de p a r t i c u l e s  

Panneau s t r a t i f i é  

Papier  endui t  (encol lé )  

Papier  v e r n i  

P a r a l l è l e  à l a  s t r a t i f i c a t i o n  

P a s t i l l e  

P a s t  i 1 l e r  

P a s t i l l e u s e  

P â t e  

Pause de fermeture du moule 

Peau 

Peau d 'orange 

P e i n t u r e  

P e l l i c u l e  p r o t e c t r i c e  

P é n é t r a t i o n  (de c o l l e )  

Permanence 

Perméabi l i té  

P e r m i t t i v i t é  

Perpendicula i re  1 l a  s t r a t i -  
f i c a t i o n  

E N G L I S H  

Mouldmaker 

Rib 

Nozzle (e .g . ,  of an i n j e c t i o n  
c y l i n d e r )  

C e l l u l o s e  n i t r a t e  

Novolak 

Moulding (product)  

Nozzle va lve  

Fish-eye ( a  d e f e c t )  

Oligomer 

Organosol 

Feed o r i f i c e  

Dayl ight  ( d i s t a n c e  between 
p l a t e n s  of a p r e s s )  

Red i r o n  oxide ' 

Panel  

Chipboard 

Laminated panel  

Coated paper 

Varnished paper  

Edgewise (of a laminate)  

P e l l e t  

P e l l e t ,  t o  

Preforming p r e s s  

P a s t e ;  dope 

Dwe 11 ( ing)  

Skin 

Orange p e e l  

P a i n t  

Coat ing f i l m  

Glue p e n e t r a t i o n  

Permanence 

Permeabi l i ty  

P e r m i t t i v i t y ;  d i e l e c t r i c  cons- 
t a n t  

F l a t w i s e  (of a laminate)  

P Y C C K M R  

I I p e c c - m ~ e a ~ e  

Kpm c o m a  

"pb16& ma3" (nedpm)  

OxmoMep 

Opra~03oxb 

Bnycmoe OTBepCTile 

PaccToame B cseTy ( ? d e w  
IUIMT~MM npecca) 

Penorccam 
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- ClCOjP 194 - 1969 (AaP) 65 - ISO/R 194-1969 (EFR) 

F R A N ç A I S  

P e r t e s  d i é l e c t r i q u e s  

P é t r o l e  lampant 

Phase 

Phase cont inue  (p.  ex . ,  d'une 
ému 1 s i o n )  

Phase d i s p e r s é e  (p.  ex. ,  
d 'une émulsion) 

Phénoplastes  

Pigment 

Pigment minéra l  

Pigment organique 

Pigment semi-minéral  

P i s t o l e t  1 a i r  

P i s t o l e t  à endui re  

P i s t o n  

P i s t o n  é j e c t e u r  

P i s t o n  d ' é j  e c t i o n  

P i s t o n ,  f o r c e  du 

P i s t o n  d ' i n j e c t i o n  

P i s t o n  de r e t o u r  

Plaque 

Plaque de démoulage 

Plaque de dévê t i ssage  

Plaque ex t rudée  

Plaque pressée  

Plaque s t r a t i f i é e  

P las tage  

P l a s t i c i t é  

P l a s t i f i a n t  

P l a s t i f i c a t i o n  

P l a s t i f i c a t i o n  chimique 

P l a s t  i g e l  

P l a s t i q u e  

P l a s t i s o l  

P 1 a s  t omère 

P l a t e a u  

P l a t e a u  chauffan t  

E N G L I S H  

D i e l e c t r i c  l o s s e s  

Kerosene 

Phase 

Continuous phase (e.g., of an 
emu 1 s i  on) 

Dispersed phase (e .g . ,  of an 
emu1 s i  on) 

Phenol ic  p l a s t i c s  

Pigment; i n s o l u b l e  c o l o r a n t  

Mineral  pigment 

Organic pigment 

Metal lo-organic  pigment 

Blow gun 

Spray gun 

Plunger;  p i s t o n  

E j e c t i o n  ram 

E j e c t i o n  ram 

Ram f o r c e  

I n j e c t i o n  ram 

Pull-back ram 

P l a t e  ( t h i c k  shee t  of l i m i t e d  
a r e a )  

S t r i p p e r  p l a t e  

S t r i p p e r  p l a t e  

Extruded s h e e t  

Pressed shee t  

Laminated shee t  

P l a s t i c  cover ing  

P l a s t i c i t y  

P l a s t i c i z e r  

P l a s t i c i z i n g  

Chemical p l a s t i c i z i n g  

P l a s t i g e l  

P l a s t i c  (adj .) 

P l a s t i s o l  

Plastomer 

P l a t e ;  p l a t e n  

Heat ing p l a t e  

P Y C C K M f l  

!~KCT~YLMPOS~H& JIMCT 

n p e c c o s a r r d  JMCT (TepMoDacTa) 

~ M C T O B O W  cjiowc& m a c T m  

IhacTMaccosaR o6JrWoBKa 

rbIaCTI.NHOCT b 

niracTM@smaTop 

Ihacrl?@mawrrc 

ItnacTMQumam 

r b I a C T i T e J l b  

niracmaccomri? 

h a C T M 3 O J I  

niracToMep 

Ibma 

H a r p e s a ~ e ~ ~ b ~ a a  mma 
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- 66 - HCO/P 194 - 1969 (AOP) ISO/R 194-1969 (EFR) 

F R A N ç A I S  

P l a t e a u  d e  compression 

P l a t e a u  de d u p l i c a t i o n  

P l a t e a u  é j e c t e u r  

P l a t e a u  d ' é j e c t i o n  

P l a t e a u  de f i x a t i o n  

P l a t e a u  i n f é r i e u r  

P l a t e a u  mat r ice  

P l a t e a u  mobile  

P l a t e a u  s u p é r i e u r  (corps  de 
p r e s s e )  

P l a t e a u  support  d e  pr i son-  
n i e r s  
P l â t r e  de P a r i s  

P l i  

Poche 

Poche d e  r é s i n e  

Poinçon 

Poinçon amovible 

Poinçon f l o t t a n t  

Poinçon sur g l i s s i è r e  

Poin t  d ' é c l a i r  

Poin t  d e  f u s i o n  

Poin t  d e  g é l i f i c a t i o n  

Poin t  de g o u t t e  

P o i n t  de ramoll issement  

P o i n t  de r o s é e  

P o l i r  au tonneau 

P o l i s s a g e  

P o l i s s a g e  au tonneau 

P o l y a c é t a l  

P o l y ( a c é t a 1  d e  v i n y l e )  

P o l y ( a c é t a t e  d e  v i n y l e )  

P o l y a c r y l a t e  

Polyaddi t ion  

Poly(a lcoo1 de v i n y l e )  

Polyamide 

Polybutylène 

Poly(butyra1  de v i n y l e )  

E N G L I S H  

Force p lug  

Dupl ica te  p l a t e  

E j e c t i o n  p l a t e  

E j e c t i o n  p l a t e  

Backing p l a t e  

Bottom p l a t e  

D i e  p l a t e  

F l o a t i n g  p l a t e  

Main head 

Latch p l a t e  

P l a s t e r  of P a r i s  

Veener 

Void 

Resin pocket 

Hob; punch 

Loose punch 

F l o a t i n g  punch 

S l i d i n g  punch 

Flash  p o i n t  

Melt ing p o i n t  

Gel p o i n t  

Dropping p o i n t  

Sof ten ing  p o i n t  

Dew p o i n t  

B a r r e l  pol  

P o l i s h i n g  

Tumbling 

sh, t o  

P o l y a c e t a l  

Poly(v iny1  a c e t a l )  

Poly(viny1 a c e t a t e )  

P o l y a c r y l a t e  

Polyaddi t ion  

Poly(viny1 a l c o h o l )  

Polyamide 

Polybutylene 

Poly(v iny1  b u t y r a l )  

P Y C C K H R  

3asmmas mma 

rtmC 

m O H  

W C T O T b r ;  I IYCTOTeJ IOCTb 

CMOJIRHO~~ 3 a ~ e ~  

Towca xma~m3aum (TemepaTy- 
pa x e ~ 1 a ~ m 3 a w )  

Temepaqrpa r c a m e n w e m  

Toma p a 3 ~ ~ ~ r e m  

T o w  pocu 

I'amomca 

nOJMpOBlca 

raJrTOBIur  

I I o m a u e T m  

I l o m m m a u e T a n b  

R o m m a u e T a T  
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ISO/R 194-1969 (EFR) - 67 - MCOjP 194 - 1969 (AQP) 

F R A N ç A I S  

Polycarbonate 

Polychloroprène 

Poly(ch1orure CO acétate de 
vinyle ) 

Poly(ch1orure de vinyle) 

Poly(ch1orure de vinyle) sur- 
chloré 

Poly(ch1orure de vinylidène) 

Polycondensat 

Polycondensation 

Polyester 

Polyester non saturé 

Polyéthylène (polyéthène) 

Polyformaldéhyde 

Poly(forma1 de vinyle) 

Polyisobutylène (poly(21né- 
thylpropène) 

Po 1 ymèr e 

Polymère d'addition 

Polymère atactique 

Polymère de condensation 

Polymère en émulsion 

Polymère greffé 

Polymère, haut 

Polymère isotactique 

Polymère en masse 

Polymère en solution 

Polymère syndiotactique 

Polymère tactique 

Polymérisat 

Po 1 ymé r i sa t i on 

Polymérisation par addition 

Polymérisation par condensa- 
tion 

Polymérisation en émulsion 

Polymérisation greffée 

Polymérisation en masse 

Polymérisation en solution 

Polymérisation stéréospécifi- 
que 

E N G L I S H  

Polycarbonate 

Polychloroprene 

Poly(viny1 chloride CO vinyl 
acetate); poly(viny1 chloride 
acetate) 

Poly(viny1 chloride) 

Chlorinated poly(viny1 chlor- 
ide) 

Poly(viny1idene chloride) 

Polycondensate 

Polycondensation 

Polyester 

Unsaturated polyester 

Polyethylene (polyethene) 

Polyformaldehyde 

Poly(viny1 formal) 

Polyisobutylene (poly(2- 
methylpropene) 

Polymer 

Addition polymer 

Atactic polymer 

Condensation polymer 

Emulsion polymer 

Graft polymer 

High polymer 

Isotactic polymer 

Mass polymer 

Solution polymer 

Syndiotactic polymer 

Tactic polymer 

Polymerizate 

Polymerization 

Addition polymerization 

Condensation polymerization 

Emulsion polymerization 

Graft polymerization 

Mass polymerization 

Solution polymerization 

Stereospecific polymerization 

P Y C C K M R  

noJMxnoponpeH 

Conommep ~ m m x x o p w a  I? BS~XJI- 
aumaTa 
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UCO/P 194 - 1969 (AaP) - 68 - ISO/R 194-1969 (EFR) 

F R A N ç A I S  

Poly(méthacry1ate de méthyle) 

Polyméthylénique 

Polyoléfine 

Polyoxyméthylène 

Polypropylène 

Polystyrène 

Polyuréthanne 

Pore 

Ponçage 

Porosité 

Post f ormer 

Post-retrait 

Pot de chauffage 

Pot d'injection 

Pot de transfert 

Poudrage 

Poudre à mouler 

Préchauffage 

Préchauffeur par haute fré- 
quence 

Préchauffeur infra-rouge 

Précuisson 

Préformage 

Préformage, empreinte de 

Préforme 

Préforme stratifiée 

Prépolymère 

Préséchage 

Présentant des écailles 

Presse 

Presse ascendante 

Presse automatique 

Presse à bloc 

Presse de compression 

Presse, corps de 

Presse descendante 

Presse à double piston 

Presse à forcer 

E N G L I S H  

Poly(methy1 methacrylate) 

Polymethylenic 

Polyolefin 

Polyoxymethylene 

Polypropylene 

Polystyrene 

Polyurethane 

Open cell 

Pumicing 

Porosity 

Postform, to 

After-shrinkage 

Heating cylinder 

Injection cylinder 

Transfer pot 

Dusting 

Moulding powder 

Preheating 

High-frequency preheater 

Infra-red preheater 

Precure 

Preforming 

Preforming tool 

Preform 

Laminated preform 

Prepolymer 

Predrying 

Scaly 

Press 

Upstroke press 

Automatic press 

Block press 

Compression press 

Main head 

Downstroke press 

Double ram press 

Hobbing press 

P Y C C K H R  
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ISO/R 194-1969 (EFR) - 69 - HCO/P 194 - 1969 (AOP) 

F R A N ç A I S  

Presse hydraulique 

Presse hydromécanique 

Presse d'injection 

Presse à main 

Presse mécanique 

Presse monobloc 

Presse 1 plateaux multiples 

Presse semi-automatique 

Presse 1 tête inclinable 

Pression de fluide 

Pression de gonflement 

Pression d'injection 

Pression de moulage 

Pression de serrage 

Prisonnier 

Produits semi-ouvrés 

Prof ilé 

Profilé moulé stratifié 

Profilé stratifié roulé et 
moulé 

Profilé stratifié en T 

Profilé stratifié en U 

Profilé stratifié en V 

Propionate de cellulose 

Pulpe agglomérée 

Pulvériser 

Racle (lame docteur) 

Ralenti de fermeture d'un 
moule 

Ramie 

Ramification 

Rapport huile/résine 

Rapport de viscosité 

Rapport de viscositéfmasse vo- 
lumique 

Rayure 

Réaction topochimique 

E N G L I S H  

Hydraulic press 

Hydromechanical press 

Injection press 

Hand press 

Mechanical press 

Self-contained press 

Multi-daylight press 

Semi-automatic press 

Tilting head press 

Line pressure 

Swelling pressure 

Injection pressure 

Moulding pressure 

Locking pressure 

Insert 

Intermediates; intermediate 
products 

Section 

Moulded laminated section 

Rolled and moulded laminated 
section 

Laminated T-section 

Laminated channel-section 

Laminated angle-section 

Cellulose propionate 

Pulp moulding 

Powder, to 

Doctor knife 

Inching 

Ramie 

Branching 

Oil length 

Viscosity ratio 

Viscosityfdensity ratio 

Scratch 

Topochemical reaction 

P Y C C K H f t  

PaKJIR 

UaparmAa; pnma 

TonomecxcaR p e m  
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- 
HCO/P 194 - 1969 (AaP) 70 - lSO/R 194-1969 (EFR) 

F R A N ç A I S  

Refroidir 

Renforcement amiante 

Résilience 

Résine 

Résine acétonique 

Résine acrylique 

Résine alkyde 

Résine allylique 

Résine aminique 

Résine aniline-fomaldéhyde 

Résine artificielle 

Résine de coulée 

Résine de coumarone 

Résine crésolique 

Résine 6poxyde 

Résine furannique 

Résine furfusylique 

Résine de lignine 

Résine mélamine-formaldéhyde 

Résine modifiée 1 l'huile 

Résine naturelle 

Résine oléo-active 

Résine oléo-soluble 

Résine phénol-formaldéhyde 

Résine phénol-furfural 

Résine phénolique 

Résine soluble 

Résine synthétique 

Résine thermodurcissable 

Résine thiourée-formaldshyde 

Résine urée-formaldéhyde 

Résine vinvlique 

Résine xylénique 

Résistance 1 l'abrasion 

Résistance d'adhésion 

Résistance à l'allongement 
d'une déchirure 

E N G L I S H  

Chill, to 

Asbestos reinforcement 

Resilience 

Resin 

Acetone resin 

Acrylic resin 

Alkyd resin 

Ally1 resin 

Amino resin 

Aniline-formaldehyde resin 

Artificial resin 

Casting resin 

Coumarone resin 

Cresol resin 

Epoxy resin 

Furan resin 

Furfural resin 

Lignin resin 

Mélamine-formaldehyde resin 

Oilmodified resin 

Natural resin 

Oil-reactive resin 

Oil-soluble resin 

Phenol-formaldehyde resin 

Phenol-furfural resin 

Phenolic resin 

Soluble resin 

Synthetic resin 

Thermosetting resin 

Thiourea-formaldehyde resin 

Urea-formaldehyde resin 

Vinyl resin 

Xylenol resin 

Abrasion resistance 

Bond strength 

Tear-propagation resistance 

P Y C C K U n  

OXJaWaT b 

Ynpomeme (apmposame) acbec- 
TOM; aC6eCTO& HWOJIHHTTeJIb 

YAaPHaR BRBKOCTS 

CMoJra 

heTOHOBaR CMOJIa 
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ISO/R 194-1969 (EFR) - 71 - HCO/P 194 - 1969 (ACPP) 

F R A N ç A I S  

Résistance à l'arc 

Résistance au choc 

Résistance au cisaillement 

Résistance 1 la compression 

Résistance 1 la corrosion 

Résistance 1 la déchirure 

Résistance aux éraflures 

Résistance 1 la fatigue 

Résistance 1 la flexion 

Résistance d'isolement 

Résistance 1 la lumière 

Résistance aux moisissure 

Résistance de portée 

Résistance 2 un solvant 

Résistance superficielle 

Résistance 1 la traction 

Résistance transversale 

Résistivité superficielle 

Résistivité transversale 

Résite 

Rés itol 

Résol 

Ressort de rappel 

Retardateur 

Réticulant 

Réticulation 

Retrait 

Revêtement, machine 1 

Ride (p .  ex., de la surface 
d'un stratifié) 

Rigidité 

Rigidité diélectrique 

Rigidité en flexion 

Rigidité en torsion 

E N G L I S H  

Arc resistance 

Impact strength; impact resist- 
ance 

Shear strength 

Compressive strength 

Corrosion resistance 

Tear resistance 

Scratch resistance 

Fatigue strength 

Flexural strength; cross break- 
ing strength 

Insulation resistance 

Light resistance 

Fungus resistance 

Bearing strength 

Solvent resistance 

Surface resistance 

Tensile resistance 

Volume resistance 

Surface resistivity 

Volume resistivity 

Resite 

Resitol 

Resol 

Return spring 

Retarder 

Crosslinking agent 

Crosslinking 

Shrinkage 

Coating machine 

Wrinkle (e.g., in a surface 
layer of a laminate) 

Stiffness 

Dielectric strength; electri 
strength 

Stiffness in flexure; stiffness 
in bend 

Stiffness in torsion 

P Y C C K H n  

IIpenen nporIHocTn npx c m m e  
(cpeoe) 

npeaen nporIHocTn npn C ~ T M M  

CTOkOCTb K KOPPOOMM 

ConpoTnmeme p a o ~ ~ p y  

ConpoTnmeme uapanam 

ConpoTmeme YCTWIOCTK 

npeaen nponHocTn npn CTaTmec- 
KOM n3m6e 

ConpoTManeme K D O J I R I ~ ~  

CBeTOCTOkOCTb 

rPM60CTOkOCTb (IIXeCHeCTO$kOCTb) 

nPOrIHOCTh Ha CMIITHe 

CTOkOCTb K PaCTBOPMTeJIRM 

nosemocmoe a s e ~ ~ p m e c ~ o e  
ConpoTMBneHMe 

IlposHocTb npn pacTmemm; npe- 
aex ~PO~HOCTM npn p a c T m e m  

06aemoe 3~1ernpmec~oe conpo- 
T m e m e  

7aenbHoe nosepxocTHoe 3 a e m p ~ -  
secrcoe conpoTnmeme 

YaenbHoe o6aemoe 3xempmec~oe 
conpoTmeme 

Peom 

P e o ~ ~ o x  

Peoon 

%CTKOCT~ npn q y s e H m  
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- 
HCOjP 194 - 1969 (AaP) 72 - ISO/R 194-1969 (EFR) 

F R A N ç A I S  

Ruban, chauffage par 

Rugo s i t 6 

Sédimentation 

Ségrégation (défaut) 

Sensibilité 1 l'entaille 

Seuil d'écoulement 

Siccatif 

Sirop 

Sisal 

Solidité 1 la lumière 

Solvant 

Solvant actif 

Solvant blanc 

Solvant lent 

Soudage 

Soudage discontinu 

Soudage par friction 

Soudage au gabarit 

Soudage au gaz chaud 

Soudage par haute fréquence 

Soudage par joints 

Soudage des plastiques 

Soudage par points 

Soudure 

Soufflage 

Soufflage 

Sous-cuisson 

Stabilisant 

Stabilité dimensionnelle 

S tandoli e 

Stéarate 

Stratification 

Stratification croisée (feuille) 

Stratifié croisé 

Stratifiés 

E N G L I S H  

Strip heating 

Pulled surface 

Sedimentation 

Segregation (a defect) 

Notch sensitivity 

Yield point 

Drier 

Syrup 

Sisal 

Lightfastness 

Solvent 

Active solvent 

White spirit 

Slow solvent 

Welding 

Stitch welding 

Friction welding 

Jig welding 

Hot gas welding 

High-frequency welding 

Seam welding 

Plastic(s) welding 

Spot welding 

Weld 

Blow moulding 

Blowing 

Undercure 

Stabilizer 

Dimensional stability 

Stand oil 

Stearate 

Laminating 

Cross lamination 

Crosswise laminate 

Laminat es 

P Y C C K U n  

CTeapaT 

naXempoBaHMe (~a60prca csoen) 

06pa30BaHMe CsoMcToro IiJIacTma 
c nepeKpecTmm pacnosoxemeM 
aOeB 

nepercpecmo-cxoxcnrfi IiJIacTm 

C J I O M C ~  IIJIaCTm 
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ISO/R 194-1969 (EFR) - 73 - HCO/P 194 - 1969 (Amp) 

F R A N ç A I S  

Striation alvéolaire 

Striction 

Stries 

Structure granuleuse 

Superposer des strates 

Surcuisson 

Surface d'appui 

Surface de jointement 

Surface mate 

Suspension 

Syndiotactique 

Synérèse (p. ex., d'un latex) 

Table de presse 

Table de charge 

Tache sombre (p. ex., d'un 
stratifié) 

Tact icité 

Talc 

Tampon de pression 

Tangente de l'angle de pertes 

Taux de plastification 

Télomère 

Température d'auto-inflma- 
tion 

Température de fluidité 

Température de fragilité 

Température d'inflammation 

Température de transition 

Température de transition vi- 
treuse 

Temps d'assemblage avant pres- 
sion (collage) 

Temps de cuisson 

Temps d'exposition avant as- 
semblage (collage) 

Temps de fermeture 

Temps de gélification 

Temps de moulage 

Temps de prise (p. ex., d'un 
joint) 

E N G L I S H  

Cellular striation 

Necking 

Striae 

Granular structure 

Lay UP (v.) 

Overcuring 

Land area 

Mating surface 

Dull surface 

Suspension 

Syndiotactic 

Syneresis (e.g., of a latex) 

Table press 

Filler speck 

Hull (dark speck) (e.g., in a 
laminate) 

Tacticity 

Talc 

Pressure pad 

Tangent of the loss angle; 
dielectric dissipation factor 
(tg 6 )  

Plasticizing rate 

Te lomer 

Self-ignition temperature 

Flow temperature 

Brittle temperature 

Ignition point 

Transition temperature 

Glass transition temperature 

Closed assembly time (in 
glueing) 

Curing time 

Open assembly time (in glue- 
ing) 

Closing time 

Gel time 

Moulding time 

Setting time (e.g., of a glued 
joint) 

P Y C C K U B  

IIoJrocaTas qe~w1xu103a 

m e m e  

C T W  

B e p m c ~ a ~  cTpyrrypa 

HaBopxa (JIMCTOB) 

IIepezepa 

moqaA5 O T m a  

IIosepxHocm c o e m e m  

MaTOBOCTb 

Qcneaom 

C m ~ o T a X T m e c ~  

Cmepeo~c (Hanpmep, naTema) 

TermepaTypa Tempecm 

TeriinepaTypa xpymcocTM 

TermepaTypa Bocma.MeHeHm 

TeMnepaTypa (Toma) nepexoAa 

TermepaTypa CTerjoBaHm 

BsIAepma n p ~  c6opxe (crjeike) STANDARDSISO.C
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- 
HCO/P 194 - 1969 (AaP)  74 - ISO/R 194-1969 (EFR) 

F R A N ç A I S  

Tenon de guidage 

Tension disruptive 

Tension de rupture 

Terre de diatomée 

Tête d'angle (d'une boudineu- 
se) 

Tête de boudineuse 

Tête d'équerre (d'une boudi- 
neuse) 

Thermodurci (n) 

Thermodurcissable (adj.) 

Thermoformage 

Thermoplasticité 

Thermoplastique (adj.) 

Thermoplastique (n. ) 

Tissu enduit 

Tissu imprégné 

Tissu verni 

Toile 

Toner (p. ex., en peinture 

Tonneau, polir au 

Torpille 

Torsion 

Trace d'éjecteur 

Traiter 

Trancheuse 

Trans f er t 

Transfert, pot de 

Translucidité 

Transmittance 

Transparence 

Travail de frottement 

Travail interfacial 

Traverse d'éjecteur 

Trémie 

Trimère 

Tropicalisation 

E N G L I S H  P Y C C K H a  

Guide-pin; dowel-pin H a n p w m d  mm (Konoma) 

Dielectric breakdown voltage; Hanpmeme n p o 6 0 ~  - 
disruptive voltage 

Ultimate tensile strength 

Diatomaceous earth 

Angle head (of an extruder) 

Extrusion head 

Crosshead (of an extruder) 

Thermoset (n) 

Thermosetting (adj .) 

Thermoforming 

Thermoplasticity 

Thermoplastic (adj .) 

Thermoplastic(s), (n.) 

Coated fabric 

Impregnated fabric 

Varnished fabric 

Flash 

Toner (e.g., in paint 

Barrel polish, to 

Torpedo 

Torsion; twisting 

Ejector pin mark 

Cure, to 

Slicing machine 

Transfer 

Transfer pot 

Translucency 

Light transmittance 

Transparency 

Friction work 

Interfacial work 

Ejection connecting bar 

Hopper 

Trimer 

Tropicalization 
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- HCO/P 194 - 1969 (AaP) 75 - ISO/R 194-1969 (EFR) 

F R A N ç A I S  

Trou 

Trou d'épingle 

Trouble 

Trouble interne 

Trouble superficiel 

Tube 

Tube collé 

Tube extrudé 

Tube moulé et stratifié 

Tube en plastique 

Tube stratifié roulé 

Tube usiné stratifié 

Tube verni 

Tuyau en plastique 

Type d'émulsion 

Usinage 

Usure 

Vagues internes 

Vagues superficielles 

Valve régulatrice 

Vernis 

Vernis fait à froid 

Vernis séchant à l'air 

Vide entre strates 

Vie en pot 

Vieillissement 

Vieillissement climatique 

Vinylique 

Vis à un filet 

Vis moulée 

Viscosité 

Viscosité absolue 

Viscosité dynamique 

Viscosité, indice de 

Viscosité, indice limite de 

E N G L I S H  

Pit 

Pinhole 

Haze 

Internal haze 

Surface haze 

Tube 

Cemented tube 

Extruded tube 

Moulded laminated tube 

Plastic(s) pipe; plastic(s) 
tubing 

Rolled laminated tube 

Machined laminated tube 

Varnished tube 

Plastic(s) pipe; plastic(s) 
tubing 

Type of emulsion 

Machining 

Wear 

Internal waviness 

Surface waviness 

Unloading valve 

Varnish 

Cold-cut varnish 

Air-drying lacquer 

Dry spot (of a laminate) 

Pot life 

Ageing 

Weathering 

Vinyl 

Single-flighted screw 

Moulded screw 

Viscosity 

Absolute viscosity 

Dynamic viscosity 

Viscosity number 

Limiting viscosity number 

P Y C C K U R  

CBKTIb 

BOJIRVrCTOCTb IIOBepXHOCTM 

Perympyxmd m a n a  

JI= 

JI=, nosiysaed Ha XOJIOW 

hX B03VOfl C m  

Cyxoe IIIITHO (Ha CJIOMCTOM mac- 
Tme) 

%f3HeCIIOCO6HOCTb (IUIeR) 

CTapeme 

ATMoC@pROe cTapeme 

BMRKn 

O~oxoxoBKti m e K  

IIpeccoBamaR HappXaJ3 peobda 

BR3KOCT 6 

A6COJWTHEIR BII3KOCTb 

mabfHlleCKaS BR3KOCTb 

npHBeXeHHaS BR3KOCTb 

X a p ~ e p M c T m e c K U  BRDKOCTb 
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UCOjP 194 - 1969 (AaP) - 76 - ISO/R 194-1969 (EFR) 

F R A N ç A I S  

Viscosité, indice logarithmi- 
que de 
Viscositéfmasse volumique, 
rapport de 

Viscosité, rapport de 

Viscosité spécifique 

Vitesse d'absorption d'eau 

Vitesse d'essai 

Vitesse moyenne de contrainte 

Voie à eau 

Voie à vapeur 

Zone de ramollissement 

E N G L I S H  

Logarithmic viscosity number 

Viscosityfdensity ratio 

Viscosity ratio 

Specific viscosity 

Speed of water absorption 

Speed of testing 

Mean rate of stressing 

Water channel 

Steam channel 

Softening range 

P Y C C K U f i  
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. 

HCO/P 194 - 1969 (A@P) - 77 - ISO/R 194-1969 (EFR) 

P Y C C K M n  

AKpmoBaR CMOJIa 

III 
ENGLISH 

Absolute viscosity 

Automatic press 

Automatic cycle 

Automatic ejection 

Addition polymerization 

Addition polymer 

Adiabatic extrusion 

Acrylic ester 

Acrylic resin 

Acrylic plastics 

Acrylonitrile-butadiene sty- 
rene plastics 

Active solvent 

Alkyd plastics 

Alkyd resin 

Allyl resin 

Allyl plastics 

Allyl ester 

Alginate 

Alpha-cellulose 

Aminoplastic 

Amino resin 

Dash pot 

Amorphous 

Anisotropy of laminates 

Aniline-formaldehyde resin 

Antioxidant 

Anti-static agent 

Size (for textiles, paper) 

Glass finish 

F R A N ç A I S  

Viscosité absolue 

Presse automatique 

Cycle automatique 

Ejection automatique 

Polymérisation par addition 

Polymère d’addition 

Extrusion adiabatique 

Ester acrylique 

Résine acrylique 

Matières plastiques acryliques 

Matières plastiques à base 
d’acrylonitrile-butadiène-sty- 
rène 

Solvant actif 

Matières plastiques alkydes 

Résine alkyde 

Résine allylique 

Matières plastiques allyliques 

Ester allylique 

Alginate 

Alpha cellulose 

Aminoplaste 

Résine aminique 

Amortisseur 

Amorphe 

Anisotropie des stratifiés 

Résine aniline-formaldéhyde 

Antioxydant 

Agent anti-statique 

Apprêt (pour textiles, papier) 

Apprêt de pontage (verre tex- 
tile) 

Prisonnier 
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ISO/R 194-1969 (EFR) - 78 - ncop 194 - 1969 (AOP) 

P Y C C K W n  

Aqe T m q e d m o  3a 

Aqeïo6y~xpa~qe~1~ncu103a 

AueTOHOBaR ClilOJIa 

uor- co nor-ide I; 

E N G L I S H  

Reinforced plastics 

Reinforcing filler 

Asbestos reinforcement 

Atactic 

Atactic polymer 

Weathering 

Acetal plastics 

Cellulose acetate 

Cellulose acetate butyrate 

Acetone resin 

Runnerless injection moulding 

Benzyl cellulose 

Bifunctional structural unit 
(of a polymer) 

Gloss 

Block press 

Block copolymer 

Block copolymerization 

Boss 

Pimple 

Orange peel 

Impregnated paper 

Coated paper 

Fillet 

Vacuum cement 

Vacuum forming 

Bowl (of a calender) 

Roll mill 

Boiled oil 

Fan gate 

Top ejection 

Weight feeding; weigh feeding 

Blister 

Vinyl 

F R A N ç A I S  

Matières plastiques renforcées 

Charge renforçante 

Renforcement amiante 

Atactique 

Polymère atactique 

Vieillissement climatique 

Matières plastiques acétali- 
ques 
Acétate de cellulose 

Acéto-butyrate de cellulose 

Résine acétonique 

Injection sans canal 

Benzyl cellulose 

Motif structural bifonctionnel 
(d’un polymère) 

Br i 11 ant 

Presse à bloc 

Copolymère bloc; copolymère 
séquence 

Copolymérisation bloc; copoly- 
mérisation séquence 

Bossage 

Bouton 

Peau d’orange 

Papier imprégné 

Papier enduit (encollé) 

Congé 

Ciment pour vide 

Formage sous vide 

Cylindre de calandre 

Malaxeur 1 rouleaux 

Huile cuite 

Entrée en éventail 

Ejection par le haut 

Alimentation pondérale 

Cloque 

Vinylique 
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ISO/R 194-1969 (EFR) - 79 - HCO/P 194 - 1969 (AaP) 

P Y C C K H A  

Bnp5rcmsame 

E N G L I S H  

Vinyl acetate plastics 

Vinylidene chloride plastics 

Vinyl resin 

Vynil chloride plastics 

Water vapour absorption 

Moisture absorption 

Sink mark 

Internal haze 

Dished (e.g., surface) 

Water absorption 

Water channel 

Ejector plate return pin 

Return spring 

Vent (of a mould) 

Air-hydraulic accumulator 

Air accumulator; air bottle 

Blow gun 

Pulled surface 

Surface waviness 

Fibre-filled moulding mater- 
ial 

Flarmnability 

Injection 

Feed orifice 

Gate 

Fan gate 

Ring gate 

Direct gate 

Restricted gate 

Curing time; moulding time 

Open assembly time (in glueing) 

Gel time 

Closing time 

Cup flow figure 

F R A N ç A I S  

Matières plastiques acéto-vi- 
nyliques 

Matières plastiques chloro- 
vinylidéniques 

Résine vinylique 

Matières plastiques chloro- 
vinyliques 

Absorption de vapeur d'eau 

Absorption d'humidité 

Dépression en surface 

Trouble interne 

Incurvé (p.ex., surface) 

Absorption d'eau 

Voie à eau 

Butée de renvoi d'éjecteur 

Ressort de rappel 

Event (d'un moule) 

Accumulateur aérohydraulique 

Accumulateur aérohydraulique 

Pistolet 1 air 

Rugosité 

Vagues superficielles 

Matière fibreuse de moulage 

Inflammabilité 

Inj ec t ion 

Orifice d'alimentation 

Entrée 

Entrée en éventail 

Entrée annulaire 

Entrée directe 

Entrée rétrécie 

Temps de cuisson; temps de 
moulage 

Temps d'exposition avant as- 
semblage (collage) 

Temps de gélification 

Temps de fermeture 

Indice de fluidité au gobelet 
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80 - lSO/R 194-1969 (EFR) 

P Y C C K W R  E N G L I S H  

S e t t i n g  time (e .g . ,  of a glued 
j o i n t )  

Expandable p l  a s  t i c s  

Vulcanized rubber  

Hobbing 

S l i d i n g  punch 

Closed assembly time ( i n  
g lue ing)  

Blowing 

Blow moulding 

Lubricant  bloom 

Exudation; sweat o u t  

Lubricant  exudat ion 

Domed 

Punching 

High-frequency h e a t i n g  

High flow; s o f t  flow 

High e l a s t i c i t y  

High polymer 

High-frequency welding 

High-frequency prehea ter  

Colour b leeding  

F i l l e r  speck 

Drying o i l  

E jec t  ion  

Automatic e j e c t  ion 

E j e c  t o r  pad 

Spring e j e c t o r  

Sprue e j e c t o r  

E j e c t o r  

E j e c t o r  frame 

E j e c t o r  p i n  

E j e c t i o n  ram 

Drawing 

Colour fad ing  

F R A N ç A I S  

Temps de p r i s e  (p .ex . ,  d 'un  
j o i n t )  

Mat iè res  p l a s t i q u e s  expans ib les  

Caoutchouc v u l c a n i s é  

Forçage 

Poinçon s u r  g l i s s i è r e  

Temps d'assemblage avant  pres-  
s i o n  (co l lage)  

Souff lage 

Souff lage 

Exsudation de l u b r i f i a n t  

Exsudation 

Exsudation de l u b r i f i a n t  

Bombé 

Matr içage 

Chauffage haute  f réquence 

Haute f l u i d i t é  

Haute é l a s t i c i t é  

Haut polymère 

Soudage par haute  f réquence 

Préchauffeur  par  haute  f ré -  
quence 

Exsudation ou migrat ion d 'un  
co lorant  

Tache de charge 

Huile  s i c c a t i v e  

Ej ec t ion 

Ejec t ion  automatique 

Butée d ' é j e c t e u r  

Ejec teur  à r e s s o r t  

E jec teur  de c a r o t t e  

Ejec teur  

Cadre d ' é j e c t e u r  

Broche d ' é j e c t e u r  

P i s t o n  é j e c t e u r ;  p i s t o n  d ' é j e c -  
t ion 

Emboutissage 

Dégradation de couleur ;  déco- 
1 o r a t i o n  
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ISO/R 194-1969 (EFR) - 81 - MCO/P 194 - 1969 (A9P) 

i 

._ 

P Y C C K H f t  

BRSK~SI ( s a ~ e z r ~ e ~ ~ a ~ )  ynpyrocTb 

BSI DKOCT 6 

r e m  

r t r 6 ~ 1 d  ILTILCTPIK 

-6KOCTb; 3JIaCTMVHOCTb 

I%,qpammecd npecc 

m p o M e x a m m e c d  npecc 

rMnc 

roJroma npecca 

E N G L I S H  

Viscous elasticity 

Viscosité 

Barrel polish, to; tumbling 

Gel 

Flexible plastics 

Flexibility 

Hydraulic press 

Hydromechanical press 

Plaster of Paris 

Main head 

Homopolymer 

Heat forming 

Engraving 

Granule 

Granulates 

Particle size analysis 

Granulator 

Fungus resistance 

Biscuit; spray (in injection 
moulding) 

Sponge rubber 

Injection pressure 

Swelling pressure 

Forming pressure 

Two- t one 

Dehydration 

Decorative sheet 

Stripping (of a mould) 

Damping (mechanical) 

Degradation 

Splits (of a mould) 

Mark (fault or defect) 

Deformation under load 

Dimer 

F R A N ç A I S  

Elasticité retardée 

Viscosité 

Polir au tonneau; polissage 
au tonneau 

Gel 

Matières plastiques flexibles 

Flexibilité 

Presse hydraulique 

Presse hydromécanique 

Plâtre de Paris 

Plateau supérieur (corps de 
presse) 

Homopolymère 

Formage 1 chaud 

Gravure 

Gram lé 

Gr anu 1 é s 

Granulométrie 

Granulateur 

Résistance aux moisissures 

Grappe (de moulage en injec- 
tion) 

Caoutchouc spongieux 

Pression d'injection 

Pression de gonflement 

Pression de formage 

Bicolore 

Déshydratation 

Feuille décorative 

Démontage (d'un moule) 

Amortis sement (mécanique) 

Dégradation 

Coins (d'un moule) 

Marque (défaut) 

Déformation sous charge 

Dimère 
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ISO/R 194-1969 (EFR) MCO/P 194 - 1969 (Amp) - a2 - 

PYCCKHR 

~ m e C K m  BR3KOCTb 

Amamruecltoe Hanpmeme 

Ancnepcm 

AmnepcHaR B o a  (Hanpmep, 
BMyJIbCrn) 

mmsm 
Llr?merrpm 

Drmempmecmi2 Harpes 

WCTKOCT~ npx m e m m  

%3HeCIIOCO6HOCTb KTeR 

W H O C T b  JIWa 

3aro~oma 

3arpy3owiaa KaMepa 

3arpyoomoe npmnoco6neme 

3aTycTurTeJIb 

3aI'YlWTb 

3anepmca 3 m a m  (npecc- 
w m )  

E N G L I S H  

Dynamic viscosity 

Dynamic stress 

Dispersion 

Dispersed phase (e.g., of an 
emu1 s ion) 

Diffusion 

Dielectric 

Dielectric-loss heating 

Dielectric constant; permit- 
tivity 

Dielectric losses 

Chain length 

Additive for adhesive 

Shot 

Shot capacity 

Chlorinated poly(viny1-chlo- 
ride) 

Mandrel 

Improved wood 

Compressed wood 

Woodf lour 

Chipboard 

Arc resistance 

Gelat ion 

Rigid plastics 

Stiffness 

Stiffness in flexure; stiff- 
ness in bend 

Stiffness in torsion 

Pot life 

Oil length 

Blank 

Loading chamber 

Loading tray 

Thickener 

Body, to 

Dwell (ing) 

F R A N ç A I S  

Viscosité dynamique 

Contrainte dynamique 

Dispersion 

Phase dispersée (p.ex., d'une 
ému 1 s ion) 

Diffus ion 

Diélectrique 

Chauffage par pertes diélec- 
triques 

Constante diélectrique; permit- 
tivité 

Pertes diélectriques 

Longueur de chaîne 

Adjuvant pour colle 

Charge d'injection 

Capacité d'injection 

Poly(ch1orure de vinyle) sur- 
chloré 

Mandrin 

Bois amélioré 

Bois comprimé 

Farine de bois 

Panneau de particules 

Résistance à l'arc 

Gélification 

Matières plastiques rigides 

Rigidité 

Rigidité en flexion 

Rigidité en torsion 

Vie en pot 

Rapport huile/résine 

Flan 

Chambre de chargement 

Chargeur d'empreinte 

Epaississant 

Epaissir (donner du corps) 

Pause de fermeture du moule 
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ncop 194 - 1969 ( A ~ P )  - 83 - ISO/R 194-1969 (EFR) 

PYCCKHR 

3aename npecc-@pa 

3am.maa n.m.rra 

3a~par~an nopa 

3arcparraa ssehca 

3 m a 3 ~ a  

3 a ~ a 3 ~ a  na&yy?.maa 

3 m a 3 ~ a  CmeTmeCKaR 

3 m a 3 ~ a  qjeHonbRaa 

3 m a 3 ~ a  uoKoneBomas 

E N G L I S H  

Seizing (of a mould) 

Latch plate 

Closed cell 

Closed cell 

Cement 

Vacuum cement 

Synthetic resin cement 

Phenolic cement 

Lamp-capping cement 

3 a ~ e m e m e  3 a r m c m  npecc- 
@Jw 
3 a ~ e m e n b  

3anop~oe KOHbqO 

3 a p e ~ e q  (rpaT, 06rroW) 

3 a m c ~ ~ a  

3aUmaTb 

3epmc~an cTpylcTypa 

3HW pe3560~oti 

Inching 

Retarder 

Locking ring 

Flash 

Trimming 

Trim, to 

Granular structure 

Screw core pin 

Pinhole 

Mouldmaker 

Pulp moulding 

Postformed moulding 

Grind, to 

Powder, to 

Discolouration 

Wear 

Isobutylene 

Insulator 

Isomer 

Isoprene 

Isotactic 

Isotactic polymer 

Isocyanate plastics 

Inhibitor 

F R A N ç A I S  

Grippage (d'un moule) 

Plateau support de prisonniers 

Alvéole fermé; cellule 

Alvéole fermé; cellule 

Ciment 

Ciment pour vide 

Ciment synthe/tique 

Ciment phénolique 

Ciment de scellement pour lam- 
pe 

Ralenti de fermeture d'un mou- 
le 

Retardateur 

Bague de fermeture 

Bavure, toile 

Ebarbage 

Ebarber 

Structure granuleuse 

Broche 1 trou filet6 

Broche 

Moulis te 

Pulpe agglomérée 

Moulage postformé 

Broyer 

Pulvériser 

Discoloration (p.ex., jaunis- 
sement, changement de couleur) 

Usure 

Isobutylène 

Isolant électrique 

Isomère 

Isoprène 

Isotactique 

Polymère isotactique 

Matières plastiques à base 
d'isocyanate 

Inhibiteur 
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HCO/P 194 - 1969 (A@P) - 84 - ISO/R 194-1969 (EFR) 

P Y C C K H R  

KMCJIOTHOe WCJIO 

KrreeBoe coemeize 

KaeeBofi IUOB 

ImeE 

mefi ropssero o T s e m e m s  

E N G L I S H  

Foreign matter 

Tool room 

Infra-red peeheater 

Spark tracking 

Artificial resin 

Artificial weathering 

Cold-bend test 

Tensile test 

Wire-insulating compound 

Sheathing compound 

False body 

Casein 

Calender 

Calendering 

Calendered sheet; rolled sheet 

Calendered sheeting 

Spew groove (of a mould) 

Rosin; colophony 

Kaolin; china clay 

Cellulose, carboxymethyl 

Duplicate plate 

Bar mould 

Catalyst 

Physical catalyst 

Chemical catalyst 

Vulcanized rubber 

Natural rubber 

Synthetic rubber 

Kerosene 

Diatomaceous earth 

Viscosityldensity ratio 

Acid value 

Bond 

Glue line 

Adhesive; glue 

Hot-setting adhesive 

F R A N ç A I S  

Matière étrangère; corps étran- 
ger 

Atelier de moules 

Préchauffeur infra-rouge 

Cheminement par étincelles 

Résine artificielle 

Essais climatiques 

Essai de pliage 2 froid 

Essai de traction 

Matière d'isolement de câbles 

Matière de gainage pour câbles 

Corps apparent 

Caséine 

Calandre 

Calandrage 

Feuille laminée 

Feuille calandrée 

Gorge (d'un moule) 

Colophane 

Kaolin 

Carboxyméthyl cellulose 

Plateau de duplication 

Moule 1 empreintes mobiles 

Catalyseur 

Catalyseur physique 

Catalyseur chimique 

Caoutchouc vulcanisé 

Caoutchouc 

Elastomère de synthèse 

Kerosène; pétrole lampant 

Terre de diatomée 

Rapport de viscositélmasse vo- 
lumique 

Indice d'acide 

Joint; collure; liaison 

Collure 

Colle; adhésif 

Colle durcissable 2 chaud 

-- 

I 

STANDARDSISO.C
OM : C

lick
 to

 vi
ew

 th
e f

ull
 PDF of

 IS
O/R

 19
4:1

96
9

https://standardsiso.com/api/?name=8c8da594607c89bc2f2f14cd78f859ac


ISO/R 194-1969 (EFR) - 85 - UCO/P 194 - 1969 (A@P) 

P Y C C K U R  E N G L I S H  

Edge-jointing adhesive 

Mixed adhesive 

Contact adhesive 

Film adhesive 

Powder adhesive 

Synthetic resin adhesive 

Thermoplastic adhesive 

Thermosetting adhesive 

Plywood adhesive 

Cold-setting adhesive 

Emulsion adhesive 

Adhesiveness 

Coagulation 

Toggle lever 

Colloid mill 

Column (e.g., of a press) 

Ring gate 

Mixed adhesive 

Condensation 

Condensation polymer 

Condensation agent 

Consistency 

Jig welding 

Warping 

Corrosion 

Notch factor 

Loss factor (tg 6 ) ;  loss in- 
dex ( E  tg 6) 

Power factor 

Dielectric power factor 

Dielectric dissipation factor 
(tg fi) 

Bulk factor 

Nozzle valve 

Colorant 

Paint 

Cresol 

F R A N ç A I S  

Colle pour joints 

Colle de mélange 

Colle de contact 

Colle en feuille 

Colle en poudre 

Colle synthétique 

Colle thermoplastique 

Colle thermodurcissable 

Colle de plaquage 

Colle durcissab1.e à froid 

Colle en émulsion 

Adhésivité 

Coagulation 

Genouillère 

Moulin à colloïdes 

Colonne (p.ex., de presse) 

Entrée annulaire 

Colle de mélange 

Condensation 

Polymère de condensation 

Agent de condensation 

Consistence 

Soudage au gabarit 

Gauchissement 

Corrosion 

Facteur d'entaille 

Facteur de pertes diélectri- 
ques; tangente de l'angle de 
pertes (tg 6); indice de per- 
tes (E tg 6) 

Facteur de puissance 

Facteur de puissance 

Facteur de pertes diélectri- 
ques (tg 6 )  

Facteur de contraction 

Obturateur de buse 

Colorant 

Peinture 

Crésol 
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86 - KO/R 194-1969 (EFR) 

P Y C C K H n  E N G L I S H  F R A N ç A I S  

Kpe3ojIb~aR mons Cresol resin Résine crésolique 

Kpemmit-opramec- m a c T m  Silicone plastics 

Kpmarr ~arpy3m-npom6 Load-deflection curve 

Kpmas Hanpxxeme- aetpspa- Stress-strain curve 
r n R  

KpyTeHMe Torsion; twisting 

KCWIeHOJIbHaR CMOJIa Xylenol resin 

KyMapoHoBaR CMOJIa Coumarone resin 

Varnish 

Air-drying lacquer 

Lake 

Cold-cut varnish 

Varnished paper 

Varnished fabric 

Varnished tube 

Latex 

Strip heating 

Volatile matter 

Lignin 

Lignin resin 

Lignin plastics 

Linear macromolecule 

Linear molecular chain 

Linear expansion 

Flash line; spew line 

Joint line 

Flow line 

Cotton linters 

Sheet; foil 

Laminated sheet 

Casting resin 

Feed 

Feed bush; sprue bush 

Casting 

Injection moulding 

Matières plastiques silicones 

Courbe charge-flèche 

Courbe contrainte-déformation 

Torsion 

Résine xylénique 

Résine de coumarone 

Vernis 

Vernis séchant à l'air 

Laque 

Vernis fait à froid 

Papier verni 

Tissu verni 

Tube verni 

Latex 

Chauffage par ruban 

Matière volatile 

Lignine 

Résine de lignine 

Matières plastiques à base de 
lignine 

Macromolécule linéaire 

Chaîne moléculaire linéaire 

Dilatation linéaire 

Jointure 

Ligne de joint 

Ligne d'écoulement; ligne de 
coulée 

Linters de coton 

Feuille 

Plaque stratifiée 

Résine de coulée 

Alimentation 

Buse de pot d'alimentation; 
buse de carotte 

Coulée 

Moulage par injection 
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ISO/R 194-1969 (EFR) - 87 - HCO/P 194 - 1969 (ACDP) 

P Y C C K H R  

IBacao HemcbMaMiTee 

I4acxo npoWToe 

14a cno cyn b@pO BaHHO e 

Macno cbrpoe 

14acao ymOTHeHHOe 

14acnopacTBopmaR CMOJia 

MacnopeaKTmHaR CMOJIa 

I ~ T O B O C T S  

Ikmmia  min^ HaHecemm nOKPbITI& 

i4enammod(are) macTm(M) 

Me p 

I4e cmeJI6 

E N G L I S H  

Injection moulding material 

Injection press 

Transfer mould 

Injection mould 

Transfer moulding 

Double ram press 

Injection ram 

Transfer pot 

Injection cylinder 

Logarithmic viscosity number 

Magnesia 

Macromolecule 

Linear macromolecule 

Macromolecular dispersion 

Shot capacity 

Chalk mark (on a laminate) 

Boiled oil 

Drying oil 

Non-drying oil 

Blown oil 

Sulphonated oil 

Crude oil; raw oil 

Stand oil 

Oil-soluble resin 

Oil-reactive resin 

Dull surface 

Coating machine 

Melamine plastics 

Melamine-formaldehyde resin 

Chalking 

Mer 

Kneader 

Kneader 

F R A N ç A I S  

Matière de moulage par injec- 
tion 

Presse d'injection 

Moule 1 transfert 

Moule 1 injection 

Moulage par transfert 

Presse à double piston 

Piston d ' inj ect ion 
Pot de transfert 

Pot d'injection 

Indice logarithmique de vis- 
cosité 

Magnésie 

Macromolécule 

Macromolécule linéaire 

Dispersion macromoléculaire 

Capacité d'injection 

Marque de chaulage 

Huile cuite 

Huile siccative 

Huile non siccative 

Huile soufflée 

Huile sulfonée 

Huile brute 

S tando 1 ie 

Résine oléo-soluble 

Résine oléo-active 

Surface mate 

Machine 1 revêtement 

Aminoplastes 1 base de mélami- 
ne 

Résine mélamine-formaldéhyde 

Farinage en surface 

Mer 

Malaxeur 

Malaxeur 
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Me T am143 ams 

MeTaHo1 

Itpaao PMCT O c T L 

ISO/R 194-1969 (EFR) - 88 - 

E N G L I S H  F R A N ç A I S  

Metallizing Métallisation 

Me thano 1 Méthanol 

Metastable Métastable 

Methyl cellulose; cellulose, Méthyl cellulose 
methyl 

Machining 

Mechanical press Presse mécanique 

Mesh Maille 

Us inage 

Migration (e.g., of a plas- 
ticizer) fiant) 

Metallo-organic pigment Pigment semi-mineral 

Migration (p.ex., d'un plasti- 

!+inera1 pigment 

Gang mould; multi-cavity 
mould 

Multi-gating 

Oil-modified resin 

Modulus of elasticity 

Modulus in flexure 

Pigment minéral 

Moule 1 plusieurs empreintes 

Entrées multiples 

Résine modifiée à l'huile 

Module d'élasticité 

Module en flexion 

Modulus in torsion Module en torsion I 
Modulus in tension 

Modulus in shear 

Modulus in compression 

Mol5cular weight 

Monofilament 

Monomer 

Wrinkle (e.g., in a surface 
layer of a laminate) 

Urea plastics 

Urea-formaldehyde resin 

Mottle 

Intensifier 

Nozzle (e.g., of an injection 
cylinder) 

Die (of an extruder) 

Module en traction 

Module en cisaillement 

Module en compression 

Masse moléculaire 

Monofilament 

Monomère 

Ride (p.ex., de la surface 
d'un stratifié) 

Aminoplastes à base d'urée 

Résine urée-formaldéhyde 

Marbrure 

Intensifieur 

Nez (p.e.x, d'un pot d'injec- 
tion) 

Filière (d'une boudineuse) 

EaSop ceïoIc (E 31cc~pynepe' Screen pack (in an extrusion Filtre lamineur 
or  injection press) 

HaSoplca JMCTOB Lay up ( v . )  Superposer des strates 

Ha6yxame Swe 1 ling Gonflement 

HaBeCKa Charge Charge (de matière a mouler) 
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